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Name of the client:   Bonus Kft. 
 
           Address:   H-7800 Siklós, Ipartelepi út 2. 

 
 
Date of order:   06 08 2019 
  
 
Name of the test sample:  Group 2: Scourer 
     100% electro galvanized steel wire 
 
 
 
Subject of order: Test of scourers 
     Random test 
 
Receipt date of test samples: 06 08 2019 
 
 
Testing period:   06 08 2019 – 06 09 2019 
 
 
Documentation:    Manufacturer's declaration  
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Name of the test sample:  Group 2: Scourer 
     100% electro galvanized steel wire 
 
Item No. Product name       EAN code   TARIC  
 

B545 Bonus
+
 MPS súroló 2/1

1 db mérete: 10 x 7 x 3 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 25 g

1 csomag mérete: cca. 10 x 7 x6 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 50 g

1 színű szürke

8 mm vastag 550g/m2 szürke karcmentes dörzsi

40 tűs galvanizált acél dróthuzalból

B071 Fém dörzsi 3/1

1 darab mérete: 8 x 8 x 1,4 cm (h x sz x m)

1 darab súlya: cca. 13 g

1 csomag mérete: cca. 8 x 8 x 4,5 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 40 g

40 tűs galvanizált acél dróthuzalból

B248 Góliát fém dörzsi 1/1

1 darab mérete: 10,5 x 10,5 x 4,7 cm (h x sz x m)

1 darab súlya: cca. 80 g

40 tűs galvanizált acél dróthuzalból

B088 INOX spirál fém dörzsi 2/1

1 darab mérete: 5 x 5 x 3,5 cm (h x sz x m)

1 darab súlya: cca. 15 g

1 csomag mérete: cca. 10 x 5 x 3,5 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 32 g

Rozsdamentes acél dróthuzalból AISI410

B149 INOX Maxi spirál fém dörzsi 1/1

1 darab mérete: 7 x 7 x 3,5 cm (h x sz x m)

1 darab súlya: cca. 30 g

Rozsdamentes acél dróthuzalból AISI410

5997844301248 7323100000

73231000005997844301545

5997844301071 7323100000

5997844301149 7323100000

5997844301088 7323100000

 
 
The samples were submitted by the Client. 
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Test results: 
 
 

1. Migration of metals 
 
Test method: MSZ EN ISO 17294:2:2017 

 

Test parameters Test results  
[mg/kg] ± 10 rel. % 

Requirement 
 Heavy metals 

Test circumstances: 
3% acetic acid,  
40 ˚C, 30 minutes 

Group 2: Scourer 
100% electro galvanized  

steel wire  
Random test 

Metal part 
Barium (Ba) 0.018 -- 

Cobalt (Co) 0.018 -- 

Copper (Cu) 0.0012 -- 

Iron (Fe) 256 -- 

Lithium (Li) <0.001 -- 

Manganese (Mn) 1.44 -- 

Zink (Zn) 13.36 -- 

Nickel (Ni) 0.077 -- 

Aluminum (Al) 0.310 -- 
LOQ: Ba, Mn: 0,003 mg/kg; Fe, Zn, Al: 0,005 mg/kg; Co, Cu: 0,0005 mg/kg; Li, Ni: 0,001 mg/kg;  

 
 

2. Lead and Cadmium content 
 

Test method: MSZ EN 1122:2001, MSZ EN ISO 17294-2:2017  
 

Test parameters Test results  
[mg/kg] ± 10 rel. % 

Requirement 
Paragraph 11 of 

Directive 94/62/EC Lead and Cadmium content 

Group 2: Scourer 
100% electro galvanized  

steel wire  
Random test 

Metal part 
Lead (Pb) <0.1 

<100 mg/kg 
Cadmium (Cd) <0.1 

LOQ: Cd, Pb: 0.1 mg/kg 
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3. AZO dyes 
 

Test method:  MSZ EN 14362-1:2012, MSZ EN 14362-3:2013 
 

Test parameters Test results  
[mg/kg] ± 10 rel.% 

AZO dyes CAS No. 

Group 2: Scourer 
100% electro galvanized  

steel wire  
Random test 

Grey fabric part 
o-Toluidine  95-53-4 n.d.* 
2,6-Dimethylaniline 87-62-7 n.d. 
2,4-Dimethylaniline 95-68-1 n.d. 
2-Methoxyaniline  90-04-0 n.d. 
4-Chloraniline  106-47-8 n.d. 
6-Methoxy-m-toluidine  120-71-8 n.d. 
2,4,5-Trimethylaniline  137-17-7 n.d. 
2 Methyl-4chlor-benzamin  95-69-2 n.d. 
2,4-Toluylendiamin  95-80-7 n.d. 
2,4-Diaminoanisol  615-05-4 n.d. 
2-Naphthylamin  91-59-8 n.d. 
2-Methyl-5-nitrophenylamin  99-55-8 n.d. 
4-Aminodiphenyl  92-67-1 n.d. 
4-Amino-azobenzene 60-09-3 n.d. 
4,4-Oxydianiline 101-80-4 n.d. 
Benzidine  92-87-5 n.d. 
4,4-Diaminodiphenylmethan  101-77-9 n.d. 
2-Aminoazotoluene  97-56-3 n.d. 
3,3-Dimethyl-4,4-diamino-
diphenylmethan 838-88-0 n.d. 

3,3-Dimethylbenzidine  119-93-7 n.d. 
4,4-Thiodianiline  139-65-1 n.d. 
3,3-Dichlorbenzidine  91-94-1 n.d. 
4,4-Methylen-bis-(2-chloraniline)  101-14-4 n.d. 
3,3-Dimetoxybenzidine  119-90-4 n.d. 

  *n.d.: not detected; LOQ: 0.5 mg/kg component 
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4. Test of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons  

  
Test method: AfPS GS 2014:01 PAH 
 

PAH CAS No. 

Test results 
 [mg/kg] ± 10 rel.% 
Group 2: Scourer 

100% electro galvanized  
steel wire  

Random test 
Grey fabric 

Benzo [a] pyrene 50-32-8  n.d. 
Benzo[e]pyrene 192-97-2 n.d. 
Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 n.d. 
Benzo[a]anthracene 56-55-3 n.d 
Benzo [b] fluoranthene 205-99-2 n.d. 
Benzo [k]fluoranthene 207-08-9 n.d. 
Chrysene 218-01-9 n.d. 
Dibenzo [a,h] anthracene 53-70-3 n.d. 
Benzo [g,h,i]perylene 191-24-2 n.d. 
Indeno [1,2,3-cd] pyrene 193-39-5 n.d. 

Acenaphthylene 
Acenaphthene 
Fluorene 
Phenantrene 
Pyrene 
Anthracene 
Fluoranthene 

 
208-96-8 
83-32-9 
86-73-7 
85-01-8 
129-00-0 
120-12-7 
206-44-0 

 

n.d. 

Naphthalane 91-20-3 n.d. 
18 PAH (EPA) n.d. 

*n.d.: not detected; LOQ: 0.2 mg/kg / component 
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Requirements: AfPS GS 2014:01 PAK  

Parameter  Category 1 Category 2 Category 3 
 Materials in-

dented to be put 
in the mouth, or 
materials of toys 

with intended 
long term skin 
contact ( >30s) 

Materials not covered by 
category 1, with foreseea-
ble skin contact for longer 
than 30s (long-term skin 

contact) or repeated short 
term skin contact* 

Materials not covered by 
category 1 or 2 with fore-
seeable skin contact up to 
30s (short term skin con-

tact) 

Toys acc to 
directive 

2009/48/EC 

All other 
products 

acc to 
ProdSG 

Toys acc to 
directive 

2009/48/EC 

All other 
products 

acc to 
ProdSG 

Benzo [a] pyrene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[e]pyrene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[a]anthracene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo [b] fluoranthene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[j]fluoranthene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo [k]fluoranthene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Chrysene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 
Dibenzo [a,h] anthra-
cene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo [g,h,i]perylene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 
Indeno [1,2,3-cd] py-
rene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Acenaphthylene 
Acenaphthene 
Fluorene 
Phenantrene 
Pyrene 
Anthracene 
Fluoranthene 

sum<1 sum<5 sum<10 sum<20 sum<50 

Naphthalane <1 <2 <10 

Sum 18 PAHs mg/kg <1 <5 <10 <20 <50 
*Definition: short-term repetitive contact with the human skin from “REACH Annex XVII Nr.50 amend-
ment (commission regulation (EU) No 1272/2013)” 
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Requirements: REACH, Regulation 1272/2013/EU  

PAH CAS No. Requirement 

Benzo [a] pyrene 50-32-8 <1 mg/kg 

Benzo[e]pyrene 192-97-2 <1 mg/kg 

Benzo[a]anthracene 56-55-3 <1 mg/kg 

Benzo [b] fluoranthene 205-99-2 <1 mg/kg 

Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 <1 mg/kg 

Benzo [k]fluoranthene 207-08-9 <1 mg/kg 

Chrysene 218-01-9 <1 mg/kg 

Dibenzo [a,h] anthracene 53-70-3 <1 mg/kg 
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5. Migration of phthalates 
 

Test method:  MSZ EN 1186 (sample preparation),  
MSZ EN 15777:2009 (withdrawn standard); GC-MS method 

Test parameters 
Test results  

[mg/kg simulant]  
± 10 rel.% Requirement 

Regulation 
1935/2004/EC 

10/2011/EU Migration of phthalates CAS No. 

Group 2: Scourer 
100% electro galvanized  

steel wire  
Random test 
Grey fabric 

1. Di-methyl phthalate DMP 131-11-3 n.d.* - 
2.Di-ethyl phthalate DEP 84-66-2 n.d. - 
3.Di-propyl phthalate DPrP 131-16-8 n.d. - 
4.Di-butyl phthalate DBP 84-74-2 n.d. <0,3 mg/kg 
5.Di-iso-butyl phthalate DIBP 84-69-5 n.d. - 
6.Benzyl butyl phthalate BBP 85-68-7 n.d. <30 mg/kg 
7.Di-pentyl phthalate DPP 131-18-0 n.d. - 
8.Di-iso-pentyl phthalate DIPP 605-50-5 n.d. - 

9.N-pentyl-isopentyl phthalate 776297-69-9 
84777-06-0 n.d. - 

10.Di-n-hexyl phthalate DnHP 84-75-3 n.d. - 
11.Di-n-octyl phthalate DNOP 117-84-0 n.d. - 
12.Di-iso-octyl phthalate DIOP 27554-26-3 n.d. - 
13.Di-nonyl phthalate DNP 84-76-4 n.d. - 
14.Di-iso-nonyl phthalate DINP 68515-48-0 n.d. 

<9 mg/kg 
15.Di-iso-decyl phthalate DIDP 26761-40-0 n.d. 
16.Di-decyl phthalate DDP 84-77-5 n.d. - 
17.Di-un-decyl phthalate DUP 3648-20-2 n.d. - 
18.Bis(2-ethylhexyl) phthalate 
DEHP 117-81-7 n.d. <1,5 mg/kg 

19.Bis(2-methoxyethyl) phthalate 
DMoEP 117-82-8 n.d. - 

20.Di-allyl phthalate DAP 131-17-9 n.d. <0,01 mg/kg 
21.Di-phenyl phthalate DPhP 84-62-8 n.d. - 
22. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 
     di-C6-8-branched alkyl esters, 
     C-7 Rich (DIHP) 

71888-89-6 n.d. -- 

23. Bis(2-ethylhexyl)adipate DEHA 103-23-1 n.d. <18 mg/kg 
  *n.d.: not detected; LOQ: 0.03 mg/kg simulant: DBP, BBP, DEHP, DMP, DEP, DNOP, DPP, DIPP, 
DPrP, DIBP, DnHP, DMoEP, DDP, DUP, DAP, DPhP; DEHA; 0.3 mg/kg simulant: DINP, DIDP, DIOP, DNP, 
DIHP 
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Evaluation:  

 
The randomly tested scourers – with regard to the tested parameters – COMPLIES with the Reg-
ulation 1935/2004/EC.  

 
 
 
 
 

The tested samples are waste and accordingly are disposed. 
 
 
 
 
 
 
ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
KERMI Department 
 
 
 
 
Reviewed by:  
           Tested by: 
 
 
  
 
Gabriella Süvegesné Váradi      Judit Beczéné dr. Kiss 
Head of KERMI Department     Expert 
 
 



 

Remark: The result relates only to the items tested  
No extract, abridgment or abstraction from a test report may be published or used to advertise a product without 
the written consent of the Director of ÉMI-TUV SÜD Ltd KERMI Department. The results contained herein apply 
only to the particular sample tested and to the specific test carried out and not to samples of the current production 
line. 
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T E S T  R E P O R T  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name of the client:   Bonus Kft. 
 
           Address:   H-7800 Siklós, Ipartelepi út 2. 

 
 
Date of order:   06 08 2019 
  
 
Name of the test sample:  Group 3: sponge wipes 
     100% regenerated cellulose 
 
 
Subject of order: Test of of cleaning sponge wipes 
     Random test 
 
Receipt date of test samples: 06 08 2019 
 
 
Testing period:   06 08 2019 – 06 09 2019 
 
 
Documentation:    Manufacturer's declaration  
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Name of the test sample:  Group 3: sponge wipes 
     100% regenerated cellulose 
 
Item No. Product name       EAN code   TARIC  

 
 

B675 Bonus
+
 Szivacskendő tekercs

1 kendő mérete: 24x25cm

1 kendő súlya: cca.: 8g

6 db kendő/tekercs

1 tekercs mérete: 24x4,5x4,5cm

1 tekercs súlya: cca.: 53g

B506 Bonus
+
 IDEAL szivacsos kendő 2/1

1 db mérete: 18 x 18 x 0,4 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 18 g

1 csomag mérete: cca. 219 x 18 x 0,9 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 36 g

2 színű: almazöld és fehér kendő virágos mintázattal

100%-ban regenerált cellulózból készült

16x nedvszívó képesség

B132 Szivacsos kendő 3/1

1 db mérete: 18 x 16 x 0,4 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 18 g (210g/m2)

1 csomag mérete: cca. 18 x 16 x 1,2 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 58 g

3 színű: sárga, kék, pink

100%-ban regenerált cellulózból készült

12x nedvszívó képesség

B156 Szivacsos kendő 5/1

1 db mérete: 18 x 16 x 0,4 cm (h x sz)

1 db súlya: cca. 18 g (210g/m2)

1 csomag mérete: cca. 18 x 16 x 2 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 92 g

3 színű: sárga, kék, pink

100%-ban regenerált cellulózból készült

12x nedvszívó képesség

5997844301675 3921140080

5996306052506 3921140080

5997844301156 3921140080

5997844301132 3921140080

 
 
 
The samples were submitted by the Client. 
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Test results: 
 
 

1. Migration of metals 
 
Test method: MSZ EN ISO 17294:2:2017 

 

Test parameters Test results  
[mg/kg] ± 10 rel. % 

Requirement 
Regulation 10/2011/EU  Heavy metals 

Test circumstances: 
3% acetic acid,  
40 ˚C, 30 minutes 

Group 3: sponge wipes 
100% regenerated cellulose 

Mix 
Random test 

Barium (Ba) <0.003 <1 mg/kg 

Cobalt (Co) <0.0005 <0,05 mg/kg 

Copper (Cu) 0.0005 <5 mg/kg 

Iron (Fe) 0.08 <48 mg/kg 

Lithium (Li) <0.001 <0,6 mg/kg 

Manganese (Mn) <0.003 <0,6 mg/kg 

Zink (Zn) 0.007 <25 mg/kg 

Nickel (Ni) <0.001 <0,02 mg/kg 

Aluminum (Al) 0.09 <1 mg/kg 
LOQ: Ba, Mn: 0,003 mg/kg; Fe, Zn, Al: 0,005 mg/kg; Co, Cu: 0,0005 mg/kg; Li, Ni: 0,001 mg/kg;  
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2. AZO dyes 
 

Test method:  MSZ EN 14362-1:2012, MSZ EN 14362-3:2013 
 

Test parameters Test results  
[mg/kg] ± 10 rel.% 

AZO dyes CAS No. 
Group 3: sponge wipes 

100% regenerated cellulose 
Pink 

Random test 
o-Toluidine  95-53-4 n.d.* 
2,6-Dimethylaniline 87-62-7 n.d. 
2,4-Dimethylaniline 95-68-1 n.d. 
2-Methoxyaniline  90-04-0 n.d. 
4-Chloraniline  106-47-8 n.d. 
6-Methoxy-m-toluidine  120-71-8 n.d. 
2,4,5-Trimethylaniline  137-17-7 n.d. 
2 Methyl-4chlor-benzamin  95-69-2 n.d. 
2,4-Toluylendiamin  95-80-7 n.d. 
2,4-Diaminoanisol  615-05-4 n.d. 
2-Naphthylamin  91-59-8 n.d. 
2-Methyl-5-nitrophenylamin  99-55-8 n.d. 
4-Aminodiphenyl  92-67-1 n.d. 
4-Amino-azobenzene 60-09-3 n.d. 
4,4-Oxydianiline 101-80-4 n.d. 
Benzidine  92-87-5 n.d. 
4,4-Diaminodiphenylmethan  101-77-9 n.d. 
2-Aminoazotoluene  97-56-3 n.d. 
3,3-Dimethyl-4,4-diamino-
diphenylmethan 838-88-0 n.d. 

3,3-Dimethylbenzidine  119-93-7 n.d. 
4,4-Thiodianiline  139-65-1 n.d. 
3,3-Dichlorbenzidine  91-94-1 n.d. 
4,4-Methylen-bis-(2-chloraniline)  101-14-4 n.d. 
3,3-Dimetoxybenzidine  119-90-4 n.d. 

  *n.d.: not detected; LOQ: 0.5 mg/kg component 
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3. Test of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons  
  
Test method: AfPS GS 2014:01 PAH 
 

PAH CAS No. 

Test results 
 [mg/kg] ± 10 rel.% 

Group 3: sponge wipes 
100% regenerated cellulose 

Blue 
Random test 

Benzo [a] pyrene 50-32-8  n.d. 
Benzo[e]pyrene 192-97-2 n.d. 
Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 n.d. 
Benzo[a]anthracene 56-55-3 n.d 
Benzo [b] fluoranthene 205-99-2 n.d. 
Benzo [k]fluoranthene 207-08-9 n.d. 
Chrysene 218-01-9 n.d. 
Dibenzo [a,h] anthracene 53-70-3 n.d. 
Benzo [g,h,i]perylene 191-24-2 n.d. 
Indeno [1,2,3-cd] pyrene 193-39-5 n.d. 

Acenaphthylene 
Acenaphthene 
Fluorene 
Phenantrene 
Pyrene 
Anthracene 
Fluoranthene 

 
208-96-8 
83-32-9 
86-73-7 
85-01-8 
129-00-0 
120-12-7 
206-44-0 

 

n.d. 

Naphthalane 91-20-3 n.d. 
18 PAH (EPA) n.d. 

*n.d.: not detected; LOQ: 0.2 mg/kg / component 
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Requirements: AfPS GS 2014:01 PAK  

Parameter  Category 1 Category 2 Category 3 
 Materials in-

dented to be put 
in the mouth, or 
materials of toys 

with intended 
long term skin 
contact ( >30s) 

Materials not covered by 
category 1, with foreseea-
ble skin contact for longer 
than 30s (long-term skin 

contact) or repeated short 
term skin contact* 

Materials not covered by 
category 1 or 2 with fore-
seeable skin contact up to 
30s (short term skin con-

tact) 

Toys acc to 
directive 

2009/48/EC 

All other 
products 

acc to 
ProdSG 

Toys acc to 
directive 

2009/48/EC 

All other 
products 

acc to 
ProdSG 

Benzo [a] pyrene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[e]pyrene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[a]anthracene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo [b] fluoranthene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[j]fluoranthene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo [k]fluoranthene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Chrysene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 
Dibenzo [a,h] anthra-
cene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo [g,h,i]perylene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 
Indeno [1,2,3-cd] py-
rene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Acenaphthylene 
Acenaphthene 
Fluorene 
Phenantrene 
Pyrene 
Anthracene 
Fluoranthene 

sum<1 sum<5 sum<10 sum<20 sum<50 

Naphthalane <1 <2 <10 

Sum 18 PAHs mg/kg <1 <5 <10 <20 <50 
*Definition: short-term repetitive contact with the human skin from “REACH Annex XVII Nr.50 amend-
ment (commission regulation (EU) No 1272/2013)” 
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Requirements: REACH, Regulation 1272/2013/EU  

PAH CAS No. Requirement 

Benzo [a] pyrene 50-32-8 <1 mg/kg 

Benzo[e]pyrene 192-97-2 <1 mg/kg 

Benzo[a]anthracene 56-55-3 <1 mg/kg 

Benzo [b] fluoranthene 205-99-2 <1 mg/kg 

Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 <1 mg/kg 

Benzo [k]fluoranthene 207-08-9 <1 mg/kg 

Chrysene 218-01-9 <1 mg/kg 

Dibenzo [a,h] anthracene 53-70-3 <1 mg/kg 
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4. Migration of phthalates 

 
Test method:  MSZ EN 1186 (sample preparation),  

MSZ EN 15777:2009 (withdrawn standard); GC-MS method 
 

Test parameters 
Test results  

[mg/kg simulant]  
± 10 rel.% Requirement 

Regulation 
1935/2004/EC 

10/2011/EU Migration of phthalates CAS No. 
Group 3: sponge wipes 

100% regenerated cellulose 
Blue 

Random test 
1. Di-methyl phthalate DMP 131-11-3 n.d.* - 
2.Di-ethyl phthalate DEP 84-66-2 n.d. - 
3.Di-propyl phthalate DPrP 131-16-8 n.d. - 
4.Di-butyl phthalate DBP 84-74-2 n.d. <0,3 mg/kg 
5.Di-iso-butyl phthalate DIBP 84-69-5 n.d. - 
6.Benzyl butyl phthalate BBP 85-68-7 n.d. <30 mg/kg 
7.Di-pentyl phthalate DPP 131-18-0 n.d. - 
8.Di-iso-pentyl phthalate DIPP 605-50-5 n.d. - 

9.N-pentyl-isopentyl phthalate 776297-69-9 
84777-06-0 n.d. - 

10.Di-n-hexyl phthalate DnHP 84-75-3 n.d. - 
11.Di-n-octyl phthalate DNOP 117-84-0 n.d. - 
12.Di-iso-octyl phthalate DIOP 27554-26-3 n.d. - 
13.Di-nonyl phthalate DNP 84-76-4 n.d. - 
14.Di-iso-nonyl phthalate DINP 68515-48-0 n.d. 

<9 mg/kg 
15.Di-iso-decyl phthalate DIDP 26761-40-0 n.d. 
16.Di-decyl phthalate DDP 84-77-5 n.d. - 
17.Di-un-decyl phthalate DUP 3648-20-2 n.d. - 
18.Bis(2-ethylhexyl) phthalate 
DEHP 117-81-7 n.d. <1,5 mg/kg 

19.Bis(2-methoxyethyl) phthalate 
DMoEP 117-82-8 n.d. - 

20.Di-allyl phthalate DAP 131-17-9 n.d. <0,01 mg/kg 
21.Di-phenyl phthalate DPhP 84-62-8 n.d. - 
22. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 
     di-C6-8-branched alkyl esters, 
     C-7 Rich (DIHP) 

71888-89-6 n.d. -- 

23. Bis(2-ethylhexyl)adipate DEHA 103-23-1 n.d. <18 mg/kg 
  *n.d.: not detected; LOQ: 0.03 mg/kg simulant: DBP, BBP, DEHP, DMP, DEP, DNOP, DPP, DIPP, 
DPrP, DIBP, DnHP, DMoEP, DDP, DUP, DAP, DPhP; DEHA; 0.3 mg/kg simulant: DINP, DIDP, DIOP, DNP, 
DIHP 
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Evaluation:  

 
The randomly tested cleaning sponge wipes – with regard to the tested parameters –  
COMPLIES with the Regulation 1935/2004/EC and 10/2011/EU.  

 
 
 
 
 

The tested samples are waste and accordingly are disposed. 
 
 
 
 
 
 
ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
KERMI Department 
 
 
 
 
Reviewed by:  
           Tested by: 
 
 
  
 
Gabriella Süvegesné Váradi      Judit Beczéné dr. Kiss 
Head of KERMI Department     Expert 
 
 



 

Remark: The result relates only to the items tested  
No extract, abridgment or abstraction from a test report may be published or used to advertise a product without 
the written consent of the Director of ÉMI-TUV SÜD Ltd KERMI Department. The results contained herein apply 
only to the particular sample tested and to the specific test carried out and not to samples of the current production 
line. 

   

 
 
 
 
 
Rn.: 13-09-072640 

VAT No: 10687105-2-13 

Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 

10918001-00000068-72970003 

 

 
 
 
 
Managing Director 
Miklós Cseresznyák  

 
 
 
 
Phone: +36/1 210 9570 
www.emi-tuv.hu 

 

 
 
 
 
ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
Central Laboratory 
KERMI Department 
H-1043 Budapest 
Dugonics u. 11. 

VJ-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
T E S T  R E P O R T  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name of the client:   Bonus Kft. 
 
           Address:   H-7800 Siklós, Ipartelepi út 2. 

 
 
Date of order:   06 08 2019 
  
 
Name of the test sample:  Group 1: sponge scourer 
     63% polyurethane foam 
     32% needle felt, of which: 

a. polyester and polyamide fibers (8%) 
b. with vinyl acrylic and urea binder (12%) 
c. quartz particles (12%) 

5% polyurethane based curing adhesive 
 
 
Subject of order: Test of of cleaning wipes 
     Random test 
 
Receipt date of test samples: 06 08 2019 
 
 
Testing period:   06 08 2019 – 06 09 2019 
 
 
Documentation:    Manufacturer's declaration  

 

 

ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
Central Laboratory 

KERMI Department 

 
Budapest, 11 09 2019 
 
Test report No.: R-1349209/1 
 
Page: 1/10 
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Name of the test sample:  Group 1: sponge scourer 
     63% polyurethane foam 
     32% needle felt, of which: 

a. polyester and polyamide fibers (8%) 
b. with vinyl acrylic and urea binder (12%) 
c. quartz particles (12%) 

5% polyurethane based curing adhesive 
 
Item No. Product name        EAN code   TARIC  
 

B513 Bonus
+
 Brilliant mosogatószivacs 10/1

1 db mérete: 9 x 6 x 2,7 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 5 g

1 csomag mérete: cca. 9 x 6 x 27 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 52 g

3 színű szivacs: kék, rózsaszín, sárga

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes szürke dörzsi

B040 Mosogatószivacs 10/1

1 db mérete: 8 x 5 x 2,7 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 5 g

1 csomag mérete: cca. 8 x 5 x 27 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 56 g

3 színű szivacs: sárga, kék, rózsaszín

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes szürke dörzsi

B033 Mosogatószivacs 5/1

1 db mérete: 9,8 x 7,3 x 2,7 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 9 g

1 csomag mérete: cca. 9,8 x 7,3 x 13,5 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 47 g

3 színű szivacs: sárga, kék, rózsaszín

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes szürke dörzsi

B026 Bonus
+
 Karcmentes mosogató szivacs 1/1

1 db mérete: 13,5 x 9 x 4,5 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 28 g

1 színű szivacs: sárga

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes fehér dörzsi

B353 Bonus
+
 Karcmentes mosogató szivacs 2/1

1 db mérete: 9,5 x 7,1 x 4,5 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 14 g

1 csomag mérete: cca. 9,5 x 14,2 x 4,5 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 28 g

1 színű szivacs: sárga

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes fehér dörzsi

5996306052353 3924900090

5997844301026 3924900090

5997844301033 3924900090

5996306052513 3924900090

5997844301040 3924900090
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Item No. Product name       EAN code   TARIC  
 

B476 Bonus
+
 Magical szivacs 2/1

1 db mérete: 9,5 x 7,1 x 4,2 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 14 g

1 csomag mérete: cca. 9,5 x 14,2 x 4,2 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 28 g

1 színű szivacs: sárga

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

6 mm vastag 500g/m2 karcmentes virág mintás dörzsi

B019 Formázott mosogatószivacs 3/1

1 db mérete: 9,5 x 7,1 x 4,5 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 10 g

1 csomag mérete: cca. 9,5 x 7,1 x 13,5 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 32 g

3 színű szivacs: kék, rózsaszín, sárga

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes szürke dörzsi

B118 Bonus
PRO

 Formázott mosogatószivacs 4/1 HoReCa

1 darab mérete: 13,5 x 7,11 x 4,5 cm (h x sz x m)

1 darab súlya: cca. 14 g

1 csomag mérete: cca. 13,5 x 7,1 x 18 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 59 g

4 színű szivacs: sárga, kék, rózsaszín, zöld

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes szürke dörzsi

B385 Formázott mosogatószivacs 5/1

1 darab mérete: 9,5 x 7,1 x 4,5 cm (h x sz x m)

1 darab súlya: cca. 10 g

1 csomag mérete: cca. 9,5 x 7,1 x 22,5 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 54 g

3 színű szivacs: kék, rózsaszín, sárga

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes szürke dörzsi

B323 Formázott mosogatószivacs 10/1

1 darab mérete: 8,5 x 6,5 x 4,5 cm (h x sz x m)

1 darab súlya: cca. 7,5 g

1 csomag mérete: cca. 17 x 6,5 x 22,5 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 77 g

3 színű szivacs: kék, rózsaszín, sárga

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes szürke dörzsi

B520 Bonus
PRO

 mosogatószivacs 10/1 HoReCa

1 db mérete: 13,5 x 8,5 x 4 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 14 g

1 csomag mérete: cca. 40 x 13,5 x 8,5 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 144 g

Sárga színű 18 kg/m3 sűrűségű és 30kPa keménységű poliuretán 

hab

6 mm vastag 550 g/m2 sötétzöld súroló dörzsivel

5996306052476 3924900090

5997844301019 3924900090

5997844301385 3924900090

5997844301118 3924900090

5997844301323 3924900090

5996306052520 3924900090

 
 
 
The samples were submitted by the Client. 
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Test results: 
 
 

1. Migration of metals 
 
Test method: MSZ EN ISO 17294:2:2017 

 

Test parameters Test results  
[mg/kg] ± 10 rel. % 

Requirement 
Regulation 10/2011/EU  Heavy metals 

Test circumstances: 
3% acetic acid,  
40 ˚C, 30 minutes 

Group 1: sponge scourer  
Random test 

Mix 1 Mix 2 
Barium (Ba) <0.003 <0.003 <1 mg/kg 

Cobalt (Co) <0.0005 <0.0005 <0,05 mg/kg 

Copper (Cu) 0.0005 0.0005 <5 mg/kg 

Iron (Fe) <0.005 <0.005 <48 mg/kg 

Lithium (Li) <0.001 <0.001 <0,6 mg/kg 

Manganese (Mn) <0.003 <0.003 <0,6 mg/kg 

Zink (Zn) <0.005 <0.005 <25 mg/kg 

Nickel (Ni) <0.001 <0.001 <0,02 mg/kg 

Aluminum (Al) 0.103 0.06 <1 mg/kg 
LOQ: Ba, Mn: 0,003 mg/kg; Fe, Zn, Al: 0,005 mg/kg; Co, Cu: 0,0005 mg/kg; Li, Ni: 0,001 mg/kg;  
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2. AZO dyes 
 

Test method:  MSZ EN 14362-1:2012, MSZ EN 14362-3:2013 
 

Test parameters Test results  
[mg/kg] ± 10 rel.% 

AZO dyes CAS No. 

Group 1: sponge scourer  
Random test 

Mix 1 
Yellow and Pink 

Mix 2 
Green and  

yellowish green 
o-Toluidine  95-53-4 n.d.* n.d.* 
2,6-Dimethylaniline 87-62-7 n.d. n.d. 
2,4-Dimethylaniline 95-68-1 n.d. n.d. 
2-Methoxyaniline  90-04-0 n.d. n.d. 
4-Chloraniline  106-47-8 n.d. n.d. 
6-Methoxy-m-toluidine  120-71-8 n.d. n.d. 
2,4,5-Trimethylaniline  137-17-7 n.d. n.d. 
2 Methyl-4chlor-benzamin  95-69-2 n.d. n.d. 
2,4-Toluylendiamin  95-80-7 n.d. n.d. 
2,4-Diaminoanisol  615-05-4 n.d. n.d. 
2-Naphthylamin  91-59-8 n.d. n.d. 
2-Methyl-5-nitrophenylamin  99-55-8 n.d. n.d. 
4-Aminodiphenyl  92-67-1 n.d. n.d. 
4-Amino-azobenzene 60-09-3 n.d. n.d. 
4,4-Oxydianiline 101-80-4 n.d. n.d. 
Benzidine  92-87-5 n.d. n.d. 
4,4-Diaminodiphenylmethan  101-77-9 n.d. n.d. 
2-Aminoazotoluene  97-56-3 n.d. n.d. 
3,3-Dimethyl-4,4-diamino-
diphenylmethan 838-88-0 n.d. n.d. 

3,3-Dimethylbenzidine  119-93-7 n.d. n.d. 
4,4-Thiodianiline  139-65-1 n.d. n.d. 
3,3-Dichlorbenzidine  91-94-1 n.d. n.d. 
4,4-Methylen-bis-(2-chloraniline)  101-14-4 n.d. n.d. 
3,3-Dimetoxybenzidine  119-90-4 n.d. n.d. 

  *n.d.: not detected; LOQ: 0.5 mg/kg component 
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3. Test of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons  
  
Test method: AfPS GS 2014:01 PAH 
 

PAH CAS No. 

Test results 
 [mg/kg] ± 10 rel.% 

Group 1: sponge scourer  
Random test 

Mix 1 
Pink 

Mix 2 
Green  

Benzo [a] pyrene 50-32-8  n.d. n.d. 
Benzo[e]pyrene 192-97-2 n.d. n.d. 
Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 n.d. n.d. 
Benzo[a]anthracene 56-55-3 n.d n.d 
Benzo [b] fluoranthene 205-99-2 n.d. n.d. 
Benzo [k]fluoranthene 207-08-9 n.d. n.d. 
Chrysene 218-01-9 n.d. n.d. 
Dibenzo [a,h] anthracene 53-70-3 n.d. n.d. 
Benzo [g,h,i]perylene 191-24-2 n.d. n.d. 
Indeno [1,2,3-cd] pyrene 193-39-5 n.d. n.d. 

Acenaphthylene 
Acenaphthene 
Fluorene 
Phenantrene 
Pyrene 
Anthracene 
Fluoranthene 

 
208-96-8 
83-32-9 
86-73-7 
85-01-8 
129-00-0 
120-12-7 
206-44-0 

 

n.d. n.d. 

Naphthalane 91-20-3 n.d. n.d. 
18 PAH (EPA) n.d. n.d. 

*n.d.: not detected; LOQ: 0.2 mg/kg / component 
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Requirements: AfPS GS 2014:01 PAK  

Parameter  Category 1 Category 2 Category 3 
 Materials in-

dented to be put 
in the mouth, or 
materials of toys 

with intended 
long term skin 
contact ( >30s) 

Materials not covered by 
category 1, with foreseea-
ble skin contact for longer 
than 30s (long-term skin 

contact) or repeated short 
term skin contact* 

Materials not covered by 
category 1 or 2 with fore-
seeable skin contact up to 
30s (short term skin con-

tact) 

Toys acc to 
directive 

2009/48/EC 

All other 
products 

acc to 
ProdSG 

Toys acc to 
directive 

2009/48/EC 

All other 
products 

acc to 
ProdSG 

Benzo [a] pyrene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[e]pyrene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[a]anthracene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo [b] fluoranthene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[j]fluoranthene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo [k]fluoranthene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Chrysene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 
Dibenzo [a,h] anthra-
cene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo [g,h,i]perylene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 
Indeno [1,2,3-cd] py-
rene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Acenaphthylene 
Acenaphthene 
Fluorene 
Phenantrene 
Pyrene 
Anthracene 
Fluoranthene 

sum<1 sum<5 sum<10 sum<20 sum<50 

Naphthalane <1 <2 <10 

Sum 18 PAHs mg/kg <1 <5 <10 <20 <50 
*Definition: short-term repetitive contact with the human skin from “REACH Annex XVII Nr.50 amend-
ment (commission regulation (EU) No 1272/2013)” 
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Requirements: REACH, Regulation 1272/2013/EU  

PAH CAS No. Requirement 

Benzo [a] pyrene 50-32-8 <1 mg/kg 

Benzo[e]pyrene 192-97-2 <1 mg/kg 

Benzo[a]anthracene 56-55-3 <1 mg/kg 

Benzo [b] fluoranthene 205-99-2 <1 mg/kg 

Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 <1 mg/kg 

Benzo [k]fluoranthene 207-08-9 <1 mg/kg 

Chrysene 218-01-9 <1 mg/kg 

Dibenzo [a,h] anthracene 53-70-3 <1 mg/kg 
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4. Migration of phthalates 

 
Test method:  MSZ EN 1186 (sample preparation),  

MSZ EN 15777:2009 (withdrawn standard); GC-MS method 
 

Test parameters 
Test results  

[mg/kg simulant]  
± 10 rel.% Requirement 

Regulation 
1935/2004/EC 

10/2011/EU Migration of phthalates CAS No. 

Group 1: sponge scourer  
Random test 

Mix 1 
Yellow and 

Pink 

Mix 2 
Green and  

yellowish green 
1. Di-methyl phthalate DMP 131-11-3 n.d.* n.d.* - 
2.Di-ethyl phthalate DEP 84-66-2 n.d. n.d. - 
3.Di-propyl phthalate DPrP 131-16-8 n.d. n.d. - 
4.Di-butyl phthalate DBP 84-74-2 n.d. n.d. <0,3 mg/kg 
5.Di-iso-butyl phthalate DIBP 84-69-5 n.d. n.d. - 
6.Benzyl butyl phthalate BBP 85-68-7 n.d. n.d. <30 mg/kg 
7.Di-pentyl phthalate DPP 131-18-0 n.d. n.d. - 
8.Di-iso-pentyl phthalate DIPP 605-50-5 n.d. n.d. - 

9.N-pentyl-isopentyl phthalate 776297-69-9 
84777-06-0 n.d. n.d. - 

10.Di-n-hexyl phthalate DnHP 84-75-3 n.d. n.d. - 
11.Di-n-octyl phthalate DNOP 117-84-0 n.d. n.d. - 
12.Di-iso-octyl phthalate DIOP 27554-26-3 n.d. n.d. - 
13.Di-nonyl phthalate DNP 84-76-4 n.d. n.d. - 
14.Di-iso-nonyl phthalate DINP 68515-48-0 n.d. n.d. 

<9 mg/kg 
15.Di-iso-decyl phthalate DIDP 26761-40-0 n.d. n.d. 
16.Di-decyl phthalate DDP 84-77-5 n.d. n.d. - 
17.Di-un-decyl phthalate DUP 3648-20-2 n.d. n.d. - 
18.Bis(2-ethylhexyl) phthalate 
DEHP 117-81-7 n.d. n.d. <1,5 mg/kg 

19.Bis(2-methoxyethyl) phthalate 
DMoEP 117-82-8 n.d. n.d. - 

20.Di-allyl phthalate DAP 131-17-9 n.d. n.d. <0,01 mg/kg 
21.Di-phenyl phthalate DPhP 84-62-8 n.d. n.d. - 
22. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 
     di-C6-8-branched alkyl esters, 
     C-7 Rich (DIHP) 

71888-89-6 n.d. n.d. -- 

23. Bis(2-ethylhexyl)adipate DEHA 103-23-1 n.d. n.d. <18 mg/kg 
  *n.d.: not detected; LOQ: 0.03 mg/kg simulant: DBP, BBP, DEHP, DMP, DEP, DNOP, DPP, DIPP, 
DPrP, DIBP, DnHP, DMoEP, DDP, DUP, DAP, DPhP; DEHA; 0.3 mg/kg simulant: DINP, DIDP, DIOP, DNP, 
DIHP 
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Evaluation:  

 
The randomly tested sponge scourers – with regard to the tested parameters – COMPLIES with 
the Regulation 1935/2004/EC and 10/2011/EU.  

 
 
 
 
 

The tested samples are waste and accordingly are disposed. 
 
 
 
 
 
 
ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
KERMI Department 
 
 
 
 
Reviewed by:  
           Tested by: 
 
 
  
 
Gabriella Süvegesné Váradi      Judit Beczéné dr. Kiss 
Head of KERMI Department     Expert 
 
 



 

 
Felhívás: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált minta/eszköz/berendezés-re vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet csak teljes 
terjedelmében szabad lemásolni, kivonatolásához a kiadományozó írásos engedélye szükséges. 

   

 
 
 
 
 
Cg.: 13-09-072640 
Adószám: 10687105-2-13 
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
10918001-00000068-72970003 
 

 
 
 
 
Ügyvezető: 
Cseresznyák Miklós 

 
 
 
 
Telefon: +36/1 210 9570 
www.emi-tuv.hu 

 

 
 
 
 
ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
Központi Laboratórium 
KERMI Osztály 
H-1043 Budapest  
Dugonics u. 11. 
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VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megbízó neve:   Bonus Kft. 
 
           címe:   H-7800 Siklós, Ipartelepi út 2. 
 
 
Megbízás kelte:   2019. 08.06. 
 
 
Vizsgált minta megnevezése: 2. cikkcsoport: súrolók 
     100% elektrogalvanizált acéldrót 
 
 
Megbízás tárgya: Tisztítóeszközök (súrolók) vizsgálata 
     Szúrópróbaszerű vizsgálat 
 
 
Minta beérkezésének kelte: 2019.08.06. 
 
 
Vizsgálat végzésének időpontja: 2019.08.06. – 2019.09.06. 
 
 
Dokumentációk:   Gyártói nyilatkozat  
 
 
 
 
 

 

 

ÉMI- TÜV SÜD Kft. 
Központi Laboratórium 
KERMI Osztály 
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Vizsgált minta megnevezése:  2. cikkcsoport: súrolók 
     100% elektrogalvanizált acéldrót 
 
 
Cikkszám Megnevezés    Vonalkód      TARIC  

 
B545 Bonus

+
 MPS súroló 2/1

1 db mérete: 10 x 7 x 3 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 25 g

1 csomag mérete: cca. 10 x 7 x6 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 50 g

1 színű szürke

8 mm vastag 550g/m2 szürke karcmentes dörzsi

40 tűs galvanizált acél dróthuzalból

B071 Fém dörzsi 3/1

1 darab mérete: 8 x 8 x 1,4 cm (h x sz x m)

1 darab súlya: cca. 13 g

1 csomag mérete: cca. 8 x 8 x 4,5 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 40 g

40 tűs galvanizált acél dróthuzalból

B248 Góliát fém dörzsi 1/1

1 darab mérete: 10,5 x 10,5 x 4,7 cm (h x sz x m)

1 darab súlya: cca. 80 g

40 tűs galvanizált acél dróthuzalból

B088 INOX spirál fém dörzsi 2/1

1 darab mérete: 5 x 5 x 3,5 cm (h x sz x m)

1 darab súlya: cca. 15 g

1 csomag mérete: cca. 10 x 5 x 3,5 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 32 g

Rozsdamentes acél dróthuzalból AISI410

B149 INOX Maxi spirál fém dörzsi 1/1

1 darab mérete: 7 x 7 x 3,5 cm (h x sz x m)

1 darab súlya: cca. 30 g

Rozsdamentes acél dróthuzalból AISI410

5997844301248 7323100000

73231000005997844301545

5997844301071 7323100000

5997844301149 7323100000

5997844301088 7323100000

 
 
A mintákat a Megbízó bocsátotta rendelkezésünkre. 
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Vizsgálati eredmények: 
 
 

1. Kioldódó nehézfémek vizsgálata 
 
Vizsgálati módszer: MSZ EN ISO 17294:2:2017 

 

Vizsgálati jellemzők Vizsgálati eredmény 
[mg/kg] ± 10 rel. % 

Követelmény 
 Nehézfémek 

Vizsgálati körülmények:  
3%-os ecetsav,  
40 ˚C, 30 perc 

2. cikkcsoport: súrolók 
100% elektrogalvanizált  

acéldrót 
Szúrópróbaszerű vizsgálat 

Fém rész 

Bárium (Ba) 0.018 -- 

Kobalt (Co) 0.018 -- 

Réz (Cu) 0.0012 -- 

Vas (Fe) 256 -- 

Lítium (Li) <0.001 -- 

Mangán (Mn) 1.44 -- 

Cink (Zn) 13.36 -- 

Nikkel (Ni) 0.077 -- 

Alumínium (Al) 0.310 -- 
Alsó méréshatár: Ba, Mn: 0,003 mg/kg; Fe, Zn, Al: 0,005 mg/kg; Co, Cu: 0,0005 mg/kg; Li, Ni: 0,001 mg/kg;  

 
 

2. Ólom és kadmium vizsgálata 
 
Vizsgálati módszer: MSZ EN 1122:2001, MSZ EN ISO 17294-2:2017 

 

Vizsgálati jellemzők Vizsgálati eredmény 
[mg/kg] ± 10 rel. % 

Követelmény 
Paragraph 11 of 

Directive 94/62/EC Ólom és kadmium tartalom 

2. cikkcsoport: súrolók 
100% elektrogalvanizált  

acéldrót 
Szúrópróbaszerű vizsgálat 

Fém rész 

Ólom (Pb) <0.1 
<100 mg/kg 

Kadmium (Cd) <0.1 
LOQ: Cd, Pb: 0.1 mg/kg 
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3. AZO színezékek 
 

Vizsgálati módszer: MSZ EN 14362-1:2012, MSZ EN 14362-3:2013 
 

Vizsgálati jellemzők Vizsgálati eredmény 
[mg/kg] ± 10 rel.% 

AZO színezékek CAS No. 

2. cikkcsoport: súrolók 
100% elektrogalvanizált  

acéldrót 
Szúrópróbaszerű vizsgálat 

Szürke anyag rész 
o-Toluidine  95-53-4 n.d.* 
2,6-Dimethylaniline 87-62-7 n.d. 
2,4-Dimethylaniline 95-68-1 n.d. 
2-Methoxyaniline  90-04-0 n.d. 
4-Chloraniline  106-47-8 n.d. 
6-Methoxy-m-toluidine  120-71-8 n.d. 
2,4,5-Trimethylaniline  137-17-7 n.d. 
2 Methyl-4chlor-benzamin  95-69-2 n.d. 
2,4-Toluylendiamin  95-80-7 n.d. 
2,4-Diaminoanisol  615-05-4 n.d. 
2-Naphthylamin  91-59-8 n.d. 
2-Methyl-5-nitrophenylamin  99-55-8 n.d. 
4-Aminodiphenyl  92-67-1 n.d. 
4-Amino-azobenzene 60-09-3 n.d. 
4,4-Oxydianiline 101-80-4 n.d. 
Benzidine  92-87-5 n.d. 
4,4-Diaminodiphenylmethan  101-77-9 n.d. 
2-Aminoazotoluene  97-56-3 n.d. 
3,3-Dimethyl-4,4-diamino-
diphenylmethan 838-88-0 n.d. 

3,3-Dimethylbenzidine  119-93-7 n.d. 
4,4-Thiodianiline  139-65-1 n.d. 
3,3-Dichlorbenzidine  91-94-1 n.d. 
4,4-Methylen-bis-(2-chloraniline)  101-14-4 n.d. 
3,3-Dimetoxybenzidine  119-90-4 n.d. 

  *n.d.: nem detektálható; LOQ: 0.5 mg/kg komponens 
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4. Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) vizsgálata  
 
 Vizsgálati módszer: AfPS GS 2014:01 PAH 
 

PAH CAS szám 

Vizsgálati eredmény 
 [mg/kg] ± 10 rel.% 

2. cikkcsoport: súrolók 
100% elektrogalvanizált  

acéldrót 
Szúrópróbaszerű vizsgálat 

Szürke anyag rész 
Benzo [a] pyrene 50-32-8  n.d. 
Benzo[e]pyrene 192-97-2 n.d. 
Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 n.d. 
Benzo[a]anthracene 56-55-3 n.d 
Benzo [b] fluoranthene 205-99-2 n.d. 
Benzo [k]fluoranthene 207-08-9 n.d. 
Chrysene 218-01-9 n.d. 
Dibenzo [a,h] anthracene 53-70-3 n.d. 
Benzo [g,h,i]perylene 191-24-2 n.d. 
Indeno [1,2,3-cd] pyrene 193-39-5 n.d. 

Acenaphthylene 
Acenaphthene 
Fluorene 
Phenantrene 
Pyrene 
Anthracene 
Fluoranthene 

 
208-96-8 
83-32-9 
86-73-7 
85-01-8 
129-00-0 
120-12-7 
206-44-0 

 

n.d. 

Naphthalane 91-20-3 n.d. 
18 PAH (EPA) n.d. 
*n.d.: nem detektálható; Alsó méréshatár: 0,2 mg/kg / komponens 
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Követelmény: AfPS GS 2014:01 PAH  

Paraméter 1. kategória 2. kategória 3. kategória 
 

Azok az anya-
gok, amelyek 

szájjal kapcso-
latba kerülnek, 
vagy játékok 
anyaga, mely 

hosszabb ideig 
érintkezik a 

bőrrel  
(> 30 sec.) 

Azok az anyagok, amelyek nem 
tartoznak az 1. kategóriába, 

amelyek előreláthatóan 30 sec-
nél hosszabb ideig érintkeznek a 
bőrrel (hosszantartó bőrérintke-
zés), vagy rövid ideig ismételten 

érintkeznek a bőrrel* 

Azok az anyagok, amelyek 
nem tartoznak az 1. vagy 2. 

kategóriába, amelyek előrelát-
hatóan max. 30 sec-ig érint-
keznek a bőrrel (rövid időtar-

tamú bőrérintkezés) 

2009/48/EK 
direktíva sze-
rinti játékok  

Minden egyéb 
termék a 
ProdSG 
szerint 

2009/48/EK 
direktíva sze-
rinti játékok 

Minden 
egyéb termék 

a ProdSG 
szerint 

Benzo [a] pyrene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo[e]pyrene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo[a]anthracene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo [b] fluoranthene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo[j]fluoranthene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo [k]fluoranthene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Chrysene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Dibenzo [a,h] anthracene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo [g,h,i]perylene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Indeno [1,2,3-cd] pyrene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 
Acenaphthylene 
Acenaphthene 
Fluorene 
Phenantrene 
Pyrene 
Anthracene 
Fluoranthene 

összeg<1 összeg<5 összeg<10 összeg<20 összeg 
<50 

Naphthalane <1 <2 <10 
18 összes PAH (EPA) 

mg/kg <1 <5 <10 <20 <50 

* Definíció: rövid ideig ismételten érintkezésbe kerül az emberi bőrrel a "REACH XVII Nr.50  
módosításából (bizottság rendelete (EU) No 1272/2013)" 
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Követelmény: REACH, 1272/2013/EU rendelet 

 

PAH CAS szám: Követelmény 

Benzo [a] pyrene 50-32-8 <1 mg/kg 

Benzo[e]pyrene 192-97-2 <1 mg/kg 

Benzo[a]anthracene 56-55-3 <1 mg/kg 

Benzo [b] fluoranthene 205-99-2 <1 mg/kg 

Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 <1 mg/kg 

Benzo [k]fluoranthene 207-08-9 <1 mg/kg 

Chrysene 218-01-9 <1 mg/kg 

Dibenzo [a,h] anthracene 53-70-3 <1 mg/kg 
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5. Kioldódó lágyítók vizsgálata 

 
Vizsgálati módszer: MSZ EN 1186 szerinti migrációs előkészítés; 

 MSZ EN 15777:2009 (visszavont szabvány); GC-MS módszer  
 

Vizsgálati jellemzők 
Vizsgálati eredmény 

[mg/kg szimuláns]  
± 10 rel.% Követelmény 

1935/2004/EK  
rendelet 

10/2011/EU  
rendelet Kioldódó ftalátok CAS szám 

2. cikkcsoport: súrolók 
100% elektrogalvanizált  

acéldrót 
Szúrópróbaszerű vizsgálat 

Szürke anyag rész 
1. Di-methyl phthalate DMP 131-11-3 n.d.* - 
2.Di-ethyl phthalate DEP 84-66-2 n.d. - 
3.Di-propyl phthalate DPrP 131-16-8 n.d. - 
4.Di-butyl phthalate DBP 84-74-2 n.d. <0,3 mg/kg 
5.Di-iso-butyl phthalate DIBP 84-69-5 n.d. - 
6.Benzyl butyl phthalate BBP 85-68-7 n.d. <30 mg/kg 
7.Di-pentyl phthalate DPP 131-18-0 n.d. - 
8.Di-iso-pentyl phthalate DIPP 605-50-5 n.d. - 

9.N-pentyl-isopentyl phthalate 776297-69-9 
84777-06-0 n.d. - 

10.Di-n-hexyl phthalate DnHP 84-75-3 n.d. - 
11.Di-n-octyl phthalate DNOP 117-84-0 n.d. - 
12.Di-iso-octyl phthalate DIOP 27554-26-3 n.d. - 
13.Di-nonyl phthalate DNP 84-76-4 n.d. - 
14.Di-iso-nonyl phthalate DINP 68515-48-0 n.d. 

<9 mg/kg 
15.Di-iso-decyl phthalate DIDP 26761-40-0 n.d. 
16.Di-decyl phthalate DDP 84-77-5 n.d. - 
17.Di-un-decyl phthalate DUP 3648-20-2 n.d. - 
18.Bis(2-ethylhexyl) phthalate 
DEHP 117-81-7 n.d. <1,5 mg/kg 

19.Bis(2-methoxyethyl) phthalate 
DMoEP 117-82-8 n.d. - 

20.Di-allyl phthalate DAP 131-17-9 n.d. <0,01 mg/kg 
21.Di-phenyl phthalate DPhP 84-62-8 n.d. - 
22. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 
     di-C6-8-branched alkyl esters, 
     C-7 Rich (DIHP) 

71888-89-6 n.d. -- 

23. Bis(2-ethylhexyl)adipate DEHA 103-23-1 n.d. <18 mg/kg 
 *n.d.: nem detektálható; Alsó méréshatár: 0,03 mg/kg szimuláns: DBP, BBP, DEHP, DMP, DEP, DNOP, 
DPP, DIPP, DPrP, DIBP, DnHP, DMoEP, DDP, DUP, DAP, DPhP; DEHA; 0,3 mg/kg szimuláns: DINP, 
DIDP, DIOP, DNP, DIHP 
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Értékelés:  

 
A szúrópróbaszerűen vizsgált súrolók - a vizsgált paraméterek tekintetében –megfelelnek az 
1935/2004/EK rendeletnek. 

 
 
 
 
 

A minták a vizsgálatok során felhasználásra kerültek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
KERMI Osztály 
 
 
 
 
 
 
Süvegesné Váradi Gabriella     Beczéné dr. Kiss Judit 
Osztályvezető       Vizsgáló szakértő 
 
 
 



 

 
Felhívás: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált minta/eszköz/berendezés-re vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet csak teljes 
terjedelmében szabad lemásolni, kivonatolásához a kiadományozó írásos engedélye szükséges. 

   

 
 
 
 
 
Cg.: 13-09-072640 
Adószám: 10687105-2-13 
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
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Telefon: +36/1 210 9570 
www.emi-tuv.hu 
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VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 
 
 
 
 
 

Megbízó neve:   Bonus Kft. 
 
           címe:   H-7800 Siklós, Ipartelepi út 2. 
 
  
Megbízás kelte:   2019. 08.06. 
 
 
Vizsgált minta megnevezése: 1. cikkcsoport: szivacsok 
     63% poliuretán habszivacs 
     32% tűnemezelt filc réteg, melyből: 

a. poliészter és poliamid szálak (8%) 
b. vinil akril és karbamid kötőanyaggal (12%) 
c. kvarc szemcsék (12%) 

5% poliuretán-alapú térhálósodó ragasztóanyag 
 
 
Megbízás tárgya: Tisztítóeszközök (szivacsok) vizsgálata 
     Szúrópróbaszerű vizsgálat 
 
 
Minta beérkezésének kelte: 2019.08.06. 
 
 
Vizsgálat végzésének időpontja: 2019.08.06. – 2019.09.06. 
 
 
Dokumentációk:   Gyártói nyilatkozat  
 

 

 

ÉMI- TÜV SÜD Kft. 
Központi Laboratórium 
KERMI Osztály 
 
Budapest, 2019.09.11. 
 
Azonosító szám: R-1349209/1 
 
Oldal: 1/10 
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Vizsgált minta megnevezése:  1. cikkcsoport: szivacsok 
     63% poliuretán habszivacs 
     32% tűnemezelt filc réteg, melyből: 

a. poliészter és poliamid szálak (8%) 
b. vinil akril és karbamid kötőanyaggal (12%) 
c. kvarc szemcsék (12%) 

5% poliuretán-alapú térhálósodó ragasztóanyag 
 
Cikkszám Megnevezés    Vonalkód      TARIC  

 
B513 Bonus

+
 Brilliant mosogatószivacs 10/1

1 db mérete: 9 x 6 x 2,7 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 5 g

1 csomag mérete: cca. 9 x 6 x 27 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 52 g

3 színű szivacs: kék, rózsaszín, sárga

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes szürke dörzsi

B040 Mosogatószivacs 10/1

1 db mérete: 8 x 5 x 2,7 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 5 g

1 csomag mérete: cca. 8 x 5 x 27 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 56 g

3 színű szivacs: sárga, kék, rózsaszín

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes szürke dörzsi

B033 Mosogatószivacs 5/1

1 db mérete: 9,8 x 7,3 x 2,7 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 9 g

1 csomag mérete: cca. 9,8 x 7,3 x 13,5 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 47 g

3 színű szivacs: sárga, kék, rózsaszín

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes szürke dörzsi

B026 Bonus
+
 Karcmentes mosogató szivacs 1/1

1 db mérete: 13,5 x 9 x 4,5 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 28 g

1 színű szivacs: sárga

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes fehér dörzsi

B353 Bonus
+
 Karcmentes mosogató szivacs 2/1

1 db mérete: 9,5 x 7,1 x 4,5 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 14 g

1 csomag mérete: cca. 9,5 x 14,2 x 4,5 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 28 g

1 színű szivacs: sárga

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes fehér dörzsi

5996306052353 3924900090

5997844301026 3924900090

5997844301033 3924900090

5996306052513 3924900090

5997844301040 3924900090
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Cikkszám Megnevezés    Vonalkód      TARIC  

B476 Bonus
+
 Magical szivacs 2/1

1 db mérete: 9,5 x 7,1 x 4,2 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 14 g

1 csomag mérete: cca. 9,5 x 14,2 x 4,2 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 28 g

1 színű szivacs: sárga

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

6 mm vastag 500g/m2 karcmentes virág mintás dörzsi

B019 Formázott mosogatószivacs 3/1

1 db mérete: 9,5 x 7,1 x 4,5 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 10 g

1 csomag mérete: cca. 9,5 x 7,1 x 13,5 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 32 g

3 színű szivacs: kék, rózsaszín, sárga

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes szürke dörzsi

B118 Bonus
PRO

 Formázott mosogatószivacs 4/1 HoReCa

1 darab mérete: 13,5 x 7,11 x 4,5 cm (h x sz x m)

1 darab súlya: cca. 14 g

1 csomag mérete: cca. 13,5 x 7,1 x 18 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 59 g

4 színű szivacs: sárga, kék, rózsaszín, zöld

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes szürke dörzsi

B385 Formázott mosogatószivacs 5/1

1 darab mérete: 9,5 x 7,1 x 4,5 cm (h x sz x m)

1 darab súlya: cca. 10 g

1 csomag mérete: cca. 9,5 x 7,1 x 22,5 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 54 g

3 színű szivacs: kék, rózsaszín, sárga

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes szürke dörzsi

B323 Formázott mosogatószivacs 10/1

1 darab mérete: 8,5 x 6,5 x 4,5 cm (h x sz x m)

1 darab súlya: cca. 7,5 g

1 csomag mérete: cca. 17 x 6,5 x 22,5 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 77 g

3 színű szivacs: kék, rózsaszín, sárga

22 kg/m3 sűrűségű és 40 kPa keménységű szivacs

8 mm vastag 550g/m2 karcmentes szürke dörzsi

B520 Bonus
PRO

 mosogatószivacs 10/1 HoReCa

1 db mérete: 13,5 x 8,5 x 4 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 14 g

1 csomag mérete: cca. 40 x 13,5 x 8,5 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 144 g

Sárga színű 18 kg/m3 sűrűségű és 30kPa keménységű poliuretán 

hab

6 mm vastag 550 g/m2 sötétzöld súroló dörzsivel

5996306052476 3924900090

5997844301019 3924900090

5997844301385 3924900090

5997844301118 3924900090

5997844301323 3924900090

5996306052520 3924900090

 
A mintákat a Megbízó bocsátotta rendelkezésünkre. 
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Vizsgálati eredmények: 
 
 

1. Kioldódó nehézfémek vizsgálata 
 
Vizsgálati módszer: MSZ EN ISO 17294:2:2017 

 

Vizsgálati jellemzők Vizsgálati eredmény 
[mg/kg] ± 10 rel. % Követelmény 

10/2011/EU rendelet 
 

Nehézfémek 
Vizsgálati körülmények:  
3%-os ecetsav,  
40 ˚C, 30 perc 

1. cikkcsoport: szivacsok 
Szúrópróbaszerű vizsgálat 

Mix 1 Mix 2 

Bárium (Ba) <0.003 <0.003 <1 mg/kg 

Kobalt (Co) <0.0005 <0.0005 <0,05 mg/kg 

Réz (Cu) 0.0005 0.0005 <5 mg/kg 

Vas (Fe) <0.005 <0.005 <48 mg/kg 

Lítium (Li) <0.001 <0.001 <0,6 mg/kg 

Mangán (Mn) <0.003 <0.003 <0,6 mg/kg 

Cink (Zn) <0.005 <0.005 <25 mg/kg 

Nikkel (Ni) <0.001 <0.001 <0,02 mg/kg 

Alumínium (Al) 0.103 0.06 <1 mg/kg 
Alsó méréshatár: Ba, Mn: 0,003 mg/kg; Fe, Zn, Al: 0,005 mg/kg; Co, Cu: 0,0005 mg/kg; Li, Ni: 0,001 mg/kg;  
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2. AZO színezékek 
 

Vizsgálati módszer: MSZ EN 14362-1:2012, MSZ EN 14362-3:2013 
 

Test parameters Vizsgálati eredmény 
[mg/kg] ± 10 rel.% 

AZO színezékek CAS No. 

1. cikkcsoport: szivacsok 
Szúrópróbaszerű vizsgálat 

Mix 1 
Sárga és  
rózsaszín 

Mix 2 
Zöld és 

sárgászöld 
o-Toluidine  95-53-4 n.d.* n.d.* 
2,6-Dimethylaniline 87-62-7 n.d. n.d. 
2,4-Dimethylaniline 95-68-1 n.d. n.d. 
2-Methoxyaniline  90-04-0 n.d. n.d. 
4-Chloraniline  106-47-8 n.d. n.d. 
6-Methoxy-m-toluidine  120-71-8 n.d. n.d. 
2,4,5-Trimethylaniline  137-17-7 n.d. n.d. 
2 Methyl-4chlor-benzamin  95-69-2 n.d. n.d. 
2,4-Toluylendiamin  95-80-7 n.d. n.d. 
2,4-Diaminoanisol  615-05-4 n.d. n.d. 
2-Naphthylamin  91-59-8 n.d. n.d. 
2-Methyl-5-nitrophenylamin  99-55-8 n.d. n.d. 
4-Aminodiphenyl  92-67-1 n.d. n.d. 
4-Amino-azobenzene 60-09-3 n.d. n.d. 
4,4-Oxydianiline 101-80-4 n.d. n.d. 
Benzidine  92-87-5 n.d. n.d. 
4,4-Diaminodiphenylmethan  101-77-9 n.d. n.d. 
2-Aminoazotoluene  97-56-3 n.d. n.d. 
3,3-Dimethyl-4,4-diamino-
diphenylmethan 838-88-0 n.d. n.d. 

3,3-Dimethylbenzidine  119-93-7 n.d. n.d. 
4,4-Thiodianiline  139-65-1 n.d. n.d. 
3,3-Dichlorbenzidine  91-94-1 n.d. n.d. 
4,4-Methylen-bis-(2-chloraniline)  101-14-4 n.d. n.d. 
3,3-Dimetoxybenzidine  119-90-4 n.d. n.d. 

  *n.d.: nem detektálható; LOQ: 0.5 mg/kg komponens 
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3. Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) vizsgálata  
 
 Vizsgálati módszer: AfPS GS 2014:01 PAH 
 

PAH CAS szám 

Vizsgálati eredmény 
 [mg/kg] ± 10 rel.% 

1. cikkcsoport: szivacsok 
Szúrópróbaszerű vizsgálat 

Mix 1 
Rózsaszín 

Mix 2 
Zöld 

Benzo [a] pyrene 50-32-8  n.d. n.d. 
Benzo[e]pyrene 192-97-2 n.d. n.d. 
Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 n.d. n.d. 
Benzo[a]anthracene 56-55-3 n.d n.d 
Benzo [b] fluoranthene 205-99-2 n.d. n.d. 
Benzo [k]fluoranthene 207-08-9 n.d. n.d. 
Chrysene 218-01-9 n.d. n.d. 
Dibenzo [a,h] anthracene 53-70-3 n.d. n.d. 
Benzo [g,h,i]perylene 191-24-2 n.d. n.d. 
Indeno [1,2,3-cd] pyrene 193-39-5 n.d. n.d. 

Acenaphthylene 
Acenaphthene 
Fluorene 
Phenantrene 
Pyrene 
Anthracene 
Fluoranthene 

 
208-96-8 
83-32-9 
86-73-7 
85-01-8 
129-00-0 
120-12-7 
206-44-0 

 

n.d. n.d. 

Naphthalane 91-20-3 n.d. n.d. 
18 PAH (EPA) n.d. n.d. 
*n.d.: nem detektálható; Alsó méréshatár: 0,2 mg/kg / komponens 
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Követelmény: AfPS GS 2014:01 PAH  

Paraméter 1. kategória 2. kategória 3. kategória 
 

Azok az anya-
gok, amelyek 

szájjal kapcso-
latba kerülnek, 
vagy játékok 
anyaga, mely 

hosszabb ideig 
érintkezik a 

bőrrel  
(> 30 sec.) 

Azok az anyagok, amelyek nem 
tartoznak az 1. kategóriába, 

amelyek előreláthatóan 30 sec-
nél hosszabb ideig érintkeznek a 
bőrrel (hosszantartó bőrérintke-
zés), vagy rövid ideig ismételten 

érintkeznek a bőrrel* 

Azok az anyagok, amelyek 
nem tartoznak az 1. vagy 2. 

kategóriába, amelyek előrelát-
hatóan max. 30 sec-ig érint-
keznek a bőrrel (rövid időtar-

tamú bőrérintkezés) 

2009/48/EK 
direktíva sze-
rinti játékok  

Minden egyéb 
termék a 
ProdSG 
szerint 

2009/48/EK 
direktíva sze-
rinti játékok 

Minden 
egyéb termék 

a ProdSG 
szerint 

Benzo [a] pyrene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo[e]pyrene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo[a]anthracene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo [b] fluoranthene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo[j]fluoranthene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo [k]fluoranthene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Chrysene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Dibenzo [a,h] anthracene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo [g,h,i]perylene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Indeno [1,2,3-cd] pyrene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 
Acenaphthylene 
Acenaphthene 
Fluorene 
Phenantrene 
Pyrene 
Anthracene 
Fluoranthene 

összeg<1 összeg<5 összeg<10 összeg<20 összeg 
<50 

Naphthalane <1 <2 <10 
18 összes PAH (EPA) 

mg/kg <1 <5 <10 <20 <50 

* Definíció: rövid ideig ismételten érintkezésbe kerül az emberi bőrrel a "REACH XVII Nr.50  
módosításából (bizottság rendelete (EU) No 1272/2013)" 
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Követelmény: REACH, 1272/2013/EU rendelet 

 

PAH CAS szám: Követelmény 

Benzo [a] pyrene 50-32-8 <1 mg/kg 

Benzo[e]pyrene 192-97-2 <1 mg/kg 

Benzo[a]anthracene 56-55-3 <1 mg/kg 

Benzo [b] fluoranthene 205-99-2 <1 mg/kg 

Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 <1 mg/kg 

Benzo [k]fluoranthene 207-08-9 <1 mg/kg 

Chrysene 218-01-9 <1 mg/kg 

Dibenzo [a,h] anthracene 53-70-3 <1 mg/kg 
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4. Kioldódó lágyítók vizsgálata 

 
Vizsgálati módszer: MSZ EN 1186 szerinti migrációs előkészítés; 

 MSZ EN 15777:2009 (visszavont szabvány); GC-MS módszer  
 

Vizsgálati jellemzők 
Vizsgálati eredmény 

[mg/kg szimuláns]  
± 10 rel.% Követelmény 

1935/2004/EK  
rendelet 

10/2011/EU  
rendelet Kioldódó ftalátok CAS szám 

1. cikkcsoport: szivacsok 
Szúrópróbaszerű vizsgálat 

Mix 1 
Sárga és  
rózsaszín 

Mix 2 
Zöld és 

sárgászöld 
1. Di-methyl phthalate DMP 131-11-3 n.d.* n.d.* - 
2.Di-ethyl phthalate DEP 84-66-2 n.d. n.d. - 
3.Di-propyl phthalate DPrP 131-16-8 n.d. n.d. - 
4.Di-butyl phthalate DBP 84-74-2 n.d. n.d. <0,3 mg/kg 
5.Di-iso-butyl phthalate DIBP 84-69-5 n.d. n.d. - 
6.Benzyl butyl phthalate BBP 85-68-7 n.d. n.d. <30 mg/kg 
7.Di-pentyl phthalate DPP 131-18-0 n.d. n.d. - 
8.Di-iso-pentyl phthalate DIPP 605-50-5 n.d. n.d. - 

9.N-pentyl-isopentyl phthalate 776297-69-9 
84777-06-0 n.d. n.d. - 

10.Di-n-hexyl phthalate DnHP 84-75-3 n.d. n.d. - 
11.Di-n-octyl phthalate DNOP 117-84-0 n.d. n.d. - 
12.Di-iso-octyl phthalate DIOP 27554-26-3 n.d. n.d. - 
13.Di-nonyl phthalate DNP 84-76-4 n.d. n.d. - 
14.Di-iso-nonyl phthalate DINP 68515-48-0 n.d. n.d. 

<9 mg/kg 
15.Di-iso-decyl phthalate DIDP 26761-40-0 n.d. n.d. 
16.Di-decyl phthalate DDP 84-77-5 n.d. n.d. - 
17.Di-un-decyl phthalate DUP 3648-20-2 n.d. n.d. - 
18.Bis(2-ethylhexyl) phthalate 
DEHP 117-81-7 n.d. n.d. <1,5 mg/kg 

19.Bis(2-methoxyethyl) phthalate 
DMoEP 117-82-8 n.d. n.d. - 

20.Di-allyl phthalate DAP 131-17-9 n.d. n.d. <0,01 mg/kg 
21.Di-phenyl phthalate DPhP 84-62-8 n.d. n.d. - 
22. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 
     di-C6-8-branched alkyl esters, 
     C-7 Rich (DIHP) 

71888-89-6 n.d. n.d. -- 

23. Bis(2-ethylhexyl)adipate DEHA 103-23-1 n.d. n.d. <18 mg/kg 
 *n.d.: nem detektálható; Alsó méréshatár: 0,03 mg/kg szimuláns: DBP, BBP, DEHP, DMP, DEP, DNOP, 
DPP, DIPP, DPrP, DIBP, DnHP, DMoEP, DDP, DUP, DAP, DPhP; DEHA; 0,3 mg/kg szimuláns: DINP, 
DIDP, DIOP, DNP, DIHP 
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Értékelés:  

 
A szúrópróbaszerűen vizsgált szivacsok - a vizsgált paraméterek tekintetében –megfelelnek az 
1935/2004/EK és a 10/2011/EU rendeleteknek. 

 
 
 
 
 

A minták a vizsgálatok során felhasználásra kerültek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
KERMI Osztály 
 
 
 
 
 
 
Süvegesné Váradi Gabriella     Beczéné dr. Kiss Judit 
Osztályvezető       Vizsgáló szakértő 
 
 
 



 

 
Felhívás: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált minta/eszköz/berendezés-re vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet csak teljes 
terjedelmében szabad lemásolni, kivonatolásához a kiadományozó írásos engedélye szükséges. 

   

 
 
 
 
 
Cg.: 13-09-072640 
Adószám: 10687105-2-13 
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
10918001-00000068-72970003 
 

 
 
 
 
Ügyvezető: 
Cseresznyák Miklós 

 
 
 
 
Telefon: +36/1 210 9570 
www.emi-tuv.hu 

 

 
 
 
 
ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
Központi Laboratórium 
KERMI Osztály 
H-1043 Budapest  
Dugonics u. 11. 
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VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megbízó neve:   Bonus Kft. 
 
           címe:   H-7800 Siklós, Ipartelepi út 2. 
 
 
Megbízás kelte:   2019. 08.06. 
 
 
Vizsgált minta megnevezése: 3. cikkcsoport: szivacsos kendők 
     100% regenerált cellulóz 
 
 
Megbízás tárgya: Tisztítóeszközök (szivacsos kendők) vizsgálata 
     Szúrópróbaszerű vizsgálat 
 
 
Minta beérkezésének kelte: 2019.08.06. 
 
 
Vizsgálat végzésének időpontja: 2019.08.06. – 2019.09.06. 
 
 
 
Dokumentációk:   Gyártói nyilatkozat  
 

 

 

ÉMI- TÜV SÜD Kft. 
Központi Laboratórium 
KERMI Osztály 
 
Budapest, 2019.09.11. 
 
Azonosító szám: R-1349209/3 
 
Oldal: 1/9 
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Vizsgált minta megnevezése:  3. cikkcsoport: szivacsos kendők 
     100% regenerált cellulóz 
 
Cikkszám Megnevezés    Vonalkód      TARIC  

 
B675 Bonus

+
 Szivacskendő tekercs

1 kendő mérete: 24x25cm

1 kendő súlya: cca.: 8g

6 db kendő/tekercs

1 tekercs mérete: 24x4,5x4,5cm

1 tekercs súlya: cca.: 53g

B506 Bonus
+
 IDEAL szivacsos kendő 2/1

1 db mérete: 18 x 18 x 0,4 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 18 g

1 csomag mérete: cca. 219 x 18 x 0,9 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 36 g

2 színű: almazöld és fehér kendő virágos mintázattal

100%-ban regenerált cellulózból készült

16x nedvszívó képesség

B132 Szivacsos kendő 3/1

1 db mérete: 18 x 16 x 0,4 cm (h x sz x m)

1 db súlya: cca. 18 g (210g/m2)

1 csomag mérete: cca. 18 x 16 x 1,2 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 58 g

3 színű: sárga, kék, pink

100%-ban regenerált cellulózból készült

12x nedvszívó képesség

B156 Szivacsos kendő 5/1

1 db mérete: 18 x 16 x 0,4 cm (h x sz)

1 db súlya: cca. 18 g (210g/m2)

1 csomag mérete: cca. 18 x 16 x 2 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 92 g

3 színű: sárga, kék, pink

100%-ban regenerált cellulózból készült

12x nedvszívó képesség

5997844301675 3921140080

5996306052506 3921140080

5997844301156 3921140080

5997844301132 3921140080

 
 
 
A mintákat a Megbízó bocsátotta rendelkezésünkre. 
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Vizsgálati eredmények: 
 
 

1. Kioldódó nehézfémek vizsgálata 
 
Vizsgálati módszer: MSZ EN ISO 17294:2:2017 

 

Vizsgálati jellemzők Vizsgálati eredmény 
[mg/kg] ± 10 rel. % 

Követelmény 
10/2011/EU rendelet 

 
Nehézfémek 
Vizsgálati körülmények:  
3%-os ecetsav,  
40 ˚C, 30 perc 

3. cikkcsoport: 
szivacsos kendők 

100% regenerált cellulóz 
Átlag 

Szúrópróbaszerű vizsgálat 
Bárium (Ba) <0.003 <1 mg/kg 

Kobalt (Co) <0.0005 <0,05 mg/kg 

Réz (Cu) 0.0005 <5 mg/kg 

Vas (Fe) 0.08 <48 mg/kg 

Lítium (Li) <0.001 <0,6 mg/kg 

Mangán (Mn) <0.003 <0,6 mg/kg 

Cink (Zn) 0.007 <25 mg/kg 

Nikkel (Ni) <0.001 <0,02 mg/kg 

Alumínium (Al) 0.09 <1 mg/kg 
Alsó méréshatár: Ba, Mn: 0,003 mg/kg; Fe, Zn, Al: 0,005 mg/kg; Co, Cu: 0,0005 mg/kg; Li, Ni: 0,001 mg/kg;  
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2. AZO színezékek 
 

Vizsgálati módszer: MSZ EN 14362-1:2012, MSZ EN 14362-3:2013 
 

Vizsgálati jellemzők Vizsgálati eredmény 
[mg/kg] ± 10 rel.% 

AZO színezékek CAS No. 

3. cikkcsoport: 
szivacsos kendők 

100% regenerált cellulóz 
Rózsaszín 

Szúrópróbaszerű vizsgálat 
o-Toluidine  95-53-4 n.d.* 
2,6-Dimethylaniline 87-62-7 n.d. 
2,4-Dimethylaniline 95-68-1 n.d. 
2-Methoxyaniline  90-04-0 n.d. 
4-Chloraniline  106-47-8 n.d. 
6-Methoxy-m-toluidine  120-71-8 n.d. 
2,4,5-Trimethylaniline  137-17-7 n.d. 
2 Methyl-4chlor-benzamin  95-69-2 n.d. 
2,4-Toluylendiamin  95-80-7 n.d. 
2,4-Diaminoanisol  615-05-4 n.d. 
2-Naphthylamin  91-59-8 n.d. 
2-Methyl-5-nitrophenylamin  99-55-8 n.d. 
4-Aminodiphenyl  92-67-1 n.d. 
4-Amino-azobenzene 60-09-3 n.d. 
4,4-Oxydianiline 101-80-4 n.d. 
Benzidine  92-87-5 n.d. 
4,4-Diaminodiphenylmethan  101-77-9 n.d. 
2-Aminoazotoluene  97-56-3 n.d. 
3,3-Dimethyl-4,4-diamino-
diphenylmethan 838-88-0 n.d. 

3,3-Dimethylbenzidine  119-93-7 n.d. 
4,4-Thiodianiline  139-65-1 n.d. 
3,3-Dichlorbenzidine  91-94-1 n.d. 
4,4-Methylen-bis-(2-chloraniline)  101-14-4 n.d. 
3,3-Dimetoxybenzidine  119-90-4 n.d. 

  *n.d.: nem detektálható; LOQ: 0.5 mg/kg komponens 
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3. Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) vizsgálata  
 
 Vizsgálati módszer: AfPS GS 2014:01 PAH 
 

PAH CAS szám 

Vizsgálati eredmény 
 [mg/kg] ± 10 rel.% 

3. cikkcsoport: 
szivacsos kendők 

100% regenerált cellulóz 
Kék 

Szúrópróbaszerű vizsgálat 
Benzo [a] pyrene 50-32-8  n.d. 
Benzo[e]pyrene 192-97-2 n.d. 
Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 n.d. 
Benzo[a]anthracene 56-55-3 n.d 
Benzo [b] fluoranthene 205-99-2 n.d. 
Benzo [k]fluoranthene 207-08-9 n.d. 
Chrysene 218-01-9 n.d. 
Dibenzo [a,h] anthracene 53-70-3 n.d. 
Benzo [g,h,i]perylene 191-24-2 n.d. 
Indeno [1,2,3-cd] pyrene 193-39-5 n.d. 

Acenaphthylene 
Acenaphthene 
Fluorene 
Phenantrene 
Pyrene 
Anthracene 
Fluoranthene 

 
208-96-8 
83-32-9 
86-73-7 
85-01-8 
129-00-0 
120-12-7 
206-44-0 

 

n.d. 

Naphthalane 91-20-3 n.d. 
18 PAH (EPA) n.d. 
*n.d.: nem detektálható; Alsó méréshatár: 0,2 mg/kg / komponens 
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Követelmény: AfPS GS 2014:01 PAH  

Paraméter 1. kategória 2. kategória 3. kategória 
 

Azok az anya-
gok, amelyek 

szájjal kapcso-
latba kerülnek, 
vagy játékok 
anyaga, mely 

hosszabb ideig 
érintkezik a 

bőrrel  
(> 30 sec.) 

Azok az anyagok, amelyek nem 
tartoznak az 1. kategóriába, 

amelyek előreláthatóan 30 sec-
nél hosszabb ideig érintkeznek a 
bőrrel (hosszantartó bőrérintke-
zés), vagy rövid ideig ismételten 

érintkeznek a bőrrel* 

Azok az anyagok, amelyek 
nem tartoznak az 1. vagy 2. 

kategóriába, amelyek előrelát-
hatóan max. 30 sec-ig érint-
keznek a bőrrel (rövid időtar-

tamú bőrérintkezés) 

2009/48/EK 
direktíva sze-
rinti játékok  

Minden egyéb 
termék a 
ProdSG 
szerint 

2009/48/EK 
direktíva sze-
rinti játékok 

Minden 
egyéb termék 

a ProdSG 
szerint 

Benzo [a] pyrene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo[e]pyrene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo[a]anthracene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo [b] fluoranthene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo[j]fluoranthene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo [k]fluoranthene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Chrysene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Dibenzo [a,h] anthracene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Benzo [g,h,i]perylene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 

Indeno [1,2,3-cd] pyrene <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <1 
Acenaphthylene 
Acenaphthene 
Fluorene 
Phenantrene 
Pyrene 
Anthracene 
Fluoranthene 

összeg<1 összeg<5 összeg<10 összeg<20 összeg 
<50 

Naphthalane <1 <2 <10 
18 összes PAH (EPA) 

mg/kg <1 <5 <10 <20 <50 

* Definíció: rövid ideig ismételten érintkezésbe kerül az emberi bőrrel a "REACH XVII Nr.50  
módosításából (bizottság rendelete (EU) No 1272/2013)" 
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Követelmény: REACH, 1272/2013/EU rendelet 

 

PAH CAS szám: Követelmény 

Benzo [a] pyrene 50-32-8 <1 mg/kg 

Benzo[e]pyrene 192-97-2 <1 mg/kg 

Benzo[a]anthracene 56-55-3 <1 mg/kg 

Benzo [b] fluoranthene 205-99-2 <1 mg/kg 

Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 <1 mg/kg 

Benzo [k]fluoranthene 207-08-9 <1 mg/kg 

Chrysene 218-01-9 <1 mg/kg 

Dibenzo [a,h] anthracene 53-70-3 <1 mg/kg 

 
 
 

  



R-1349209/3   8 / 9 Oldal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VJ-4 

 
4. Kioldódó lágyítók vizsgálata 

 
Vizsgálati módszer: MSZ EN 1186 szerinti migrációs előkészítés; 

 MSZ EN 15777:2009 (visszavont szabvány); GC-MS módszer  
 

Vizsgálati jellemzők 
Vizsgálati eredmény 

[mg/kg szimuláns]  
± 10 rel.% Követelmény 

1935/2004/EK  
rendelet 

10/2011/EU  
rendelet Kioldódó ftalátok CAS szám 

3. cikkcsoport: 
szivacsos kendők 

100% regenerált cellulóz 
Kék 

Szúrópróbaszerű vizsgálat 
1. Di-methyl phthalate DMP 131-11-3 n.d.* - 
2.Di-ethyl phthalate DEP 84-66-2 n.d. - 
3.Di-propyl phthalate DPrP 131-16-8 n.d. - 
4.Di-butyl phthalate DBP 84-74-2 n.d. <0,3 mg/kg 
5.Di-iso-butyl phthalate DIBP 84-69-5 n.d. - 
6.Benzyl butyl phthalate BBP 85-68-7 n.d. <30 mg/kg 
7.Di-pentyl phthalate DPP 131-18-0 n.d. - 
8.Di-iso-pentyl phthalate DIPP 605-50-5 n.d. - 

9.N-pentyl-isopentyl phthalate 776297-69-9 
84777-06-0 n.d. - 

10.Di-n-hexyl phthalate DnHP 84-75-3 n.d. - 
11.Di-n-octyl phthalate DNOP 117-84-0 n.d. - 
12.Di-iso-octyl phthalate DIOP 27554-26-3 n.d. - 
13.Di-nonyl phthalate DNP 84-76-4 n.d. - 
14.Di-iso-nonyl phthalate DINP 68515-48-0 n.d. 

<9 mg/kg 
15.Di-iso-decyl phthalate DIDP 26761-40-0 n.d. 
16.Di-decyl phthalate DDP 84-77-5 n.d. - 
17.Di-un-decyl phthalate DUP 3648-20-2 n.d. - 
18.Bis(2-ethylhexyl) phthalate 
DEHP 117-81-7 n.d. <1,5 mg/kg 

19.Bis(2-methoxyethyl) phthalate 
DMoEP 117-82-8 n.d. - 

20.Di-allyl phthalate DAP 131-17-9 n.d. <0,01 mg/kg 
21.Di-phenyl phthalate DPhP 84-62-8 n.d. - 
22. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 
     di-C6-8-branched alkyl esters, 
     C-7 Rich (DIHP) 

71888-89-6 n.d. -- 

23. Bis(2-ethylhexyl)adipate DEHA 103-23-1 n.d. <18 mg/kg 
 *n.d.: nem detektálható; Alsó méréshatár: 0,03 mg/kg szimuláns: DBP, BBP, DEHP, DMP, DEP, DNOP, 
DPP, DIPP, DPrP, DIBP, DnHP, DMoEP, DDP, DUP, DAP, DPhP; DEHA; 0,3 mg/kg szimuláns: DINP, 
DIDP, DIOP, DNP, DIHP 
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Értékelés:  

 
A szúrópróbaszerűen vizsgált szivacsos kendők - a vizsgált paraméterek tekintetében –
megfelelnek az 1935/2004/EK és a 10/2011/EU rendeleteknek. 

 
 
 
 
 

A minták a vizsgálatok során felhasználásra kerültek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
KERMI Osztály 
 
 
 
 
 
 
Süvegesné Váradi Gabriella     Beczéné dr. Kiss Judit 
Osztályvezető       Vizsgáló szakértő 
 
 
 



 

Remark: The result relates only to the items tested  
No extract, abridgment or abstraction from a test report may be published or used to advertise a product without 
the written consent of the Director of ÉMI-TUV SÜD Ltd KERMI Department. The results contained herein apply 
only to the particular sample tested and to the specific test carried out and not to samples of the current production 
line. 

    

 
 
 
 
Rn.: 13-09-072640 

VAT No: 10687105-2-13 

Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 

10918001-00000068-72970003 

 

 
 
 
 
Managing Director 
Miklós Cseresznyák  

 
 
 
 
Phone: +36/1 210 9570 
www.emi-tuv.hu 

 

 
 
 
 
ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
Central Laboratory 
KERMI Department 
H-1043 Budapest 
Dugonics u. 11. 

VJ-4             3v-2019.12.12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
T E S T  R E P O R T  

 
 
 
 
 

Name of the client:   Bonus Kft. 
           Address:   H-7800 Siklós, Ipartelepi út 2. 

 
 
Date of order:   26 11 2019 
 
 
Name of the test sample:  Group 4: non-woven textile wipes 
     50% polyester, 50% viscose 
 
 
Subject of order: Test of of cleaning wipes 
     Random test 
 
 
Previous Report No.:   R-1349209/4 
 
 
Receipt date of test samples: 26 11 2019 
 
 
Testing period:   29 11 2019 – 17 12 2019 
 
 
Documentation:    Manufacturer's declaration  
 
 
 

 

 

ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
Central Laboratory 

KERMI Department 

 
Budapest, 20 12 2019 
 
Test report No.: R-1423971 
 
Page: 1/13 
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Name of the test sample:  Group 4: non-woven textile wipes 
     50% polyester, 50% viscose 
 
 
Item No. Product name       EAN code   TARIC  

 
B179 Bonus

+
 Uni kendő 3/1

1 db mérete: 38 x 38 x 0,3 cm (h x sz)

1 db súlya: cca. 14 g

Anyag súlya: 120 gr/m2

1 csomag mérete: cca. 19 x 19 x 0,9 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 48 g

3 színű: kék, pink, sárga

82% viszkóz 18% poliészter

B334 Bonus
+
 PowerSCRUB kendő 2/1

1 db mérete: 36 x 36 x 0,3 cm (h x sz)

1 db súlya: cca. 16 g

Anyag súlya: 130 gr/m2

1 csomag mérete: cca. 18 x 18 x 1 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 40 g

2 színű: kék, pink vagy sárga, zöld

50% viszkóz 50% poliészter

B163 Általános törlőkendő 3/1

1 db mérete: 36 x 36 cm (h x sz)

1 db súlya: cca. 12 g

Anyag súlya: 90 gr/m2

1 csomag mérete: cca. 18 x 18 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 38 g

3 színű: rózsaszín, sárga, kék

50% viszkóz 50% poliészter

B170 Általános törlőkendő 5/1

1 db mérete: 36 x 36 cm (h x sz)

1 db súlya: cca. 12 g

Anyag súlya: 90 gr/m2

1 csomag mérete: cca. 18 x 18 x 3 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 62 g

3 színű: rózsaszín, sárga, kék

50% viszkóz 50% poliészter

5997844301170 6307103000

5996306052179 6307103000

5997844301163 6307103000

5997844303334 6307103000
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Item No. Product name       EAN code   TARIC  
 

B259 BonusPRO MAXI Általános törlőkendő kék 10/1 HoReCa - HACCP 5997844303259

B273 BonusPRO MAXI Általános törlőkendő pink 10/1 HoReCa - HACCP 5997844303273

B297 BonusPRO MAXI Általános törlőkendő sárga 10/1 HoReCa - HACCP 5997844303297

B310 BonusPRO MAXI Általános törlőkendő zöld 10/1 HoReCa - HACCP 5997844303310

63071030001 db mérete: 38 x 40 cm (h x sz)

1 db súlya: cca. 20 g

Anyag súlya: 140 gr/m2

1 csomag mérete: cca. 20,5 x 19 x 6 cm (h x sz x m)

1 csomag súlya: cca. 200 g

82 % viszkóz 18% poliészter

HoReCa szektor követelményeinek megfelelően HACCP rendszerekhez színkódolva

 
B401 Bonus

PRO
 Törlőkendő sárga 300/1 HoReCa - HACCP 5997844300401

B418 Bonus
PRO

 Törlőkendő kék 300/1 HoReCa - HACCP 5997844300418

B432 Bonus
PRO

 Törlőkendő pink 300/1 HoReCa - HACCP 5997844300432

B425 Bonus
PRO

 Törlőkendő zöld 300/1 HoReCa - HACCP 5997844300425

B743 Bonus
PRO

 Perforált törlőkendő sárga 500/1 HoReCa - HACCP 5997844301743

B712 Bonus
PRO

 Perforált törlőkendő kék 500/1 HoReCa - HACCP 5997844301712

B736 Bonus
PRO

 Perforált törlőkendő pink 500/1 HoReCa - HACCP 5997844301736

B729 Bonus
PRO

 Perforált törlőkendő zöld 500/1 HoReCa - HACCP 5997844301729

6307103000

                  1 db mérete: 38 x 38 cm (h x sz)

                  1 db súlya: cca. 14 g

                  Anyag súlya: 120 gr/m2

                  82% viszkóz 18% poliészter

                  HoReCa szektor követelményeinek megfelelően HACCP 

                  rendszerekhez színkódolva

                   1 db mérete: 36 x 36 cm (h x sz)

                   1 db súlya: cca. 12 g

                   Anyag súlya: 90 gr/m2

                   1 csomag mérete: cca. 75 x 36 x 18 cm (h x sz x m)

                   1 csomag súlya: cca. 3,6 kg

                   50 % viszkóz 50% poliészter

                   HoReCa szektor követelményeinek megfelelően HACCP 

                   rendszerekhez színkódolva

6307103000

 
 
 
 
The samples were submitted by the Client. 
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Test results: 
 
 

1. Overall migration 
 

   Test method:   
MSZ EN 1186-3:2002 
 

„B”, „D1”, simulant 
 

Test parameters Test results 
[mg/dm2] ± 5 rel.% Requirement 

Regulation 
1935/2004/EC 
10/2011/EU 

Overall migration 
Test circumstances: 

Group 4: non-woven textile wipes 
- 50% polyester, 50% viscose 

Mix of blue and pink 
Random test 

„B” model solution:  
3% acetic acid, 1 hour, 40 ˚C 4.3 <10 mg/dm2 

„D1” model solution:  
50% ethyl-alcohol, 1 hour, 40 ˚C 4.0 <10 mg/dm2 

LOQ: 1 mg/ dm2 

 

Test parameters Test results 
[mg/dm2] ± 5 rel.% Requirement 

Regulation 
1935/2004/EC 
10/2011/EU 

Overall migration 
Test circumstances: 

Group 4: non-woven textile wipes 
- 50% polyester, 50% viscose 

Yellow 
Random test 

„B” model solution:  
3% acetic acid, 1 hour, 40 ˚C 4.3 <10 mg/dm2 

„D1” model solution:  
50% ethyl-alcohol, 1 hour, 40 ˚C 3.9 <10 mg/dm2 

LOQ: 1 mg/ dm2 
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2. Migration of metals 
 
Test method: MSZ EN ISO 17294:2:2017 

 

Test parameters Test results  
[mg/kg] ± 10 rel. % 

Requirement 
Regulation 10/2011/EU  Heavy metals 

Test circumstances: 
3% acetic acid,  
40 ˚C, 30 minutes 

Group 4: non-woven textile wipes 
- 50% polyester, 50% viscose 

Mix 
Random test 

Barium (Ba) <0.003 <1 mg/kg 

Cobalt (Co) <0.0005 <0.05 mg/kg 

Copper (Cu) 0.0014 <5 mg/kg 

Iron (Fe) 0.012 <48 mg/kg 

Lithium (Li) <0.001 <0.6 mg/kg 

Manganese (Mn) <0.003 <0.6 mg/kg 

Zink (Zn) 0.019 <25 mg/kg 

Nickel (Ni) <0.001 <0.02 mg/kg 

Aluminum (Al) 0.053 <1 mg/kg 
LOQ: Ba, Mn: 0,003 mg/kg; Fe, Zn, Al: 0,005 mg/kg; Co, Cu: 0,0005 mg/kg; Li, Ni: 0,001 mg/kg;  

 
 
 

3. Migration of formaldehyde 
 

Test method: MSZ EN 1541:2001 
 

Test parameters  

Test results 
[mg/kg] ± rel.10% 

Requirement 
Regulation 1935/2004/EC   

Group 4: non-woven textile wi-
pes - 50% polyester, 50% vis-

cose 
Mix 

Random test 

Migration of formaldehyde 3.6 

ÖKO TEX 100 
in direct contact with skin: 

< 75 mg/kg 
 

10/2011/EU: 
<15 mg/kg 

*n.d.: not detected; LOQ: 2 mg/kg simulant 
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4. AZO dyes 
 

Test method:  MSZ EN 14362-1:2012, MSZ EN 14362-3:2013 
 

Test parameters Test results  
[mg/kg] ± 10 rel.% 

AZO dyes CAS No. 
Group 4: non-woven textile wipes - 

50% polyester, 50% viscose 
Mix of pink, green, blue, yellow 

Random test 
o-Toluidine  95-53-4 n.d.* 
2,6-Dimethylaniline 87-62-7 n.d. 
2,4-Dimethylaniline 95-68-1 n.d. 
2-Methoxyaniline  90-04-0 n.d. 
4-Chloraniline  106-47-8 n.d. 
6-Methoxy-m-toluidine  120-71-8 n.d. 
2,4,5-Trimethylaniline  137-17-7 n.d. 
2 Methyl-4chlor-benzamin  95-69-2 n.d. 
2,4-Toluylendiamin  95-80-7 n.d. 
2,4-Diaminoanisol  615-05-4 n.d. 
2-Naphthylamin  91-59-8 n.d. 
2-Methyl-5-nitrophenylamin  99-55-8 n.d. 
4-Aminodiphenyl  92-67-1 n.d. 
4-Amino-azobenzene 60-09-3 n.d. 
4,4-Oxydianiline 101-80-4 n.d. 
Benzidine  92-87-5 n.d. 
4,4-Diaminodiphenylmethan  101-77-9 n.d. 
2-Aminoazotoluene  97-56-3 n.d. 
3,3-Dimethyl-4,4-diamino-
diphenylmethan 838-88-0 n.d. 

3,3-Dimethylbenzidine  119-93-7 n.d. 
4,4-Thiodianiline  139-65-1 n.d. 
3,3-Dichlorbenzidine  91-94-1 n.d. 
4,4-Methylen-bis-(2-chloraniline)  101-14-4 n.d. 
3,3-Dimetoxybenzidine  119-90-4 n.d. 

  *n.d.: not detected; LOQ: 0.5 mg/kg component 
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5. Test of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons  
  
Test method: AfPS GS 2014:01 PAH 
 

PAH CAS No. 

Test results 
 [mg/kg] ± 10 rel.% 

Group 4: non-woven textile wipes - 
50% polyester, 50% viscose 

Pink 
Random test 

Benzo [a] pyrene 50-32-8  n.d. 
Benzo[e]pyrene 192-97-2 n.d. 
Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 n.d. 
Benzo[a]anthracene 56-55-3 n.d 
Benzo [b] fluoranthene 205-99-2 n.d. 
Benzo [k]fluoranthene 207-08-9 n.d. 
Chrysene 218-01-9 n.d. 
Dibenzo [a,h] anthracene 53-70-3 n.d. 
Benzo [g,h,i]perylene 191-24-2 n.d. 
Indeno [1,2,3-cd] pyrene 193-39-5 n.d. 

Acenaphthylene 
Acenaphthene 
Fluorene 
Phenantrene 
Pyrene 
Anthracene 
Fluoranthene 

 
208-96-8 
83-32-9 
86-73-7 
85-01-8 
129-00-0 
120-12-7 
206-44-0 

 

n.d. 

Naphthalane 91-20-3 n.d. 
18 PAH (EPA) n.d. 

*n.d.: not detected; LOQ: 0.2 mg/kg / component 
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Requirements: AfPS GS 2014:01 PAK  

Parameter  Category 1 Category 2 Category 3 
 Materials in-

dented to be put 
in the mouth, or 
materials of toys 

with intended 
long term skin 
contact ( >30s) 

Materials not covered by 
category 1, with foreseea-
ble skin contact for longer 
than 30s (long-term skin 

contact) or repeated short 
term skin contact* 

Materials not covered by 
category 1 or 2 with fore-
seeable skin contact up to 
30s (short term skin con-

tact) 

Toys acc to 
directive 

2009/48/EC 

All other 
products 

acc to 
ProdSG 

Toys acc to 
directive 

2009/48/EC 

All other 
products 

acc to 
ProdSG 

Benzo [a] pyrene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[e]pyrene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[a]anthracene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo [b] fluoranthene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo[j]fluoranthene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo [k]fluoranthene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Chrysene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 
Dibenzo [a,h] anthra-
cene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Benzo [g,h,i]perylene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 
Indeno [1,2,3-cd] py-
rene <0.2 <0.2 <0.5 <0.5 <1 

Acenaphthylene 
Acenaphthene 
Fluorene 
Phenantrene 
Pyrene 
Anthracene 
Fluoranthene 

sum<1 sum<5 sum<10 sum<20 sum<50 

Naphthalane <1 <2 <10 

Sum 18 PAHs mg/kg <1 <5 <10 <20 <50 
*Definition: short-term repetitive contact with the human skin from “REACH Annex XVII Nr.50 amend-
ment (commission regulation (EU) No 1272/2013)” 
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Requirements: REACH, Regulation 1272/2013/EU  

PAH CAS No. Requirement 

Benzo [a] pyrene 50-32-8 <1 mg/kg 

Benzo[e]pyrene 192-97-2 <1 mg/kg 

Benzo[a]anthracene 56-55-3 <1 mg/kg 

Benzo [b] fluoranthene 205-99-2 <1 mg/kg 

Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 <1 mg/kg 

Benzo [k]fluoranthene 207-08-9 <1 mg/kg 

Chrysene 218-01-9 <1 mg/kg 

Dibenzo [a,h] anthracene 53-70-3 <1 mg/kg 
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6. Migration of phthalates 

 
Test method:  MSZ EN 1186 (sample preparation),  

MSZ EN 15777:2009 (withdrawn standard); GC-MS method 
 

Test parameters 
Test results  

[mg/kg simulant]  
± 10 rel.% Requirement 

Regulation 
1935/2004/EC 

10/2011/EU Migration of phthalates CAS No. 

Group 4: non-woven textile wi-
pes - 50% polyester,  

50% viscose 
Pink 

Random test 
1. Di-methyl phthalate DMP 131-11-3 n.d.* - 
2.Di-ethyl phthalate DEP 84-66-2 n.d. - 
3.Di-propyl phthalate DPrP 131-16-8 n.d. - 
4.Di-butyl phthalate DBP 84-74-2 n.d. <0,3 mg/kg 
5.Di-iso-butyl phthalate DIBP 84-69-5 n.d. - 
6.Benzyl butyl phthalate BBP 85-68-7 n.d. <30 mg/kg 
7.Di-pentyl phthalate DPP 131-18-0 n.d. - 
8.Di-iso-pentyl phthalate DIPP 605-50-5 n.d. - 

9.N-pentyl-isopentyl phthalate 776297-69-9 
84777-06-0 n.d. - 

10.Di-n-hexyl phthalate DnHP 84-75-3 n.d. - 
11.Di-n-octyl phthalate DNOP 117-84-0 n.d. - 
12.Di-iso-octyl phthalate DIOP 27554-26-3 n.d. - 
13.Di-nonyl phthalate DNP 84-76-4 n.d. - 
14.Di-iso-nonyl phthalate DINP 68515-48-0 n.d. 

<9 mg/kg 
15.Di-iso-decyl phthalate DIDP 26761-40-0 n.d. 
16.Di-decyl phthalate DDP 84-77-5 n.d. - 
17.Di-un-decyl phthalate DUP 3648-20-2 n.d. - 
18.Bis(2-ethylhexyl) phthalate 
DEHP 117-81-7 n.d. <1.5 mg/kg 

19.Bis(2-methoxyethyl) phthalate 
DMoEP 117-82-8 n.d. - 

20.Di-allyl phthalate DAP 131-17-9 n.d. <0.01 mg/kg 
21.Di-phenyl phthalate DPhP 84-62-8 n.d. - 
22. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 
     di-C6-8-branched alkyl esters, 
     C-7 Rich (DIHP) 

71888-89-6 n.d. -- 

23. Bis(2-ethylhexyl)adipate DEHA 103-23-1 n.d. <18 mg/kg 
  *n.d.: not detected; LOQ: 0.03 mg/kg simulant: DBP, BBP, DEHP, DMP, DEP, DNOP, DPP, DIPP, 
DPrP, DIBP, DnHP, DMoEP, DDP, DUP, DAP, DPhP; DEHA; 0.3 mg/kg simulant: DINP, DIDP, DIOP, DNP, 
DIHP 
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7. Heavy metals’ content 

 
Test method: ICP-MS method, MSZ EN ISO 17294-2:2017  
  

Test parameters Test results  
[mg/kg] ± 10 rel. % 

Requirement 
 

Heavy metals 
Group 4: non-woven textile wipes 

- 50% polyester, 50% viscose 
Mix 

Random test 
Lead (Pb) 0.0008 Not contain 

Cadmium (Cd) <0.0005 Not contain 

Mercury (Hg) <0.0005 Not contain 

Chromium (Cr) <0.0005 Not contain 

Antimony (Sb) 0.002 Not contain 

Arsenic (As) <0.001 Not contain 
LOQ: Cd, Pb, Sb, Cr, Hg: 0.0005 mg/kg; As: 0.001 mg/kg. 
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8. Chlorinated phenols: 
        

Test method: GC-MS, MSZ EN ISO 17070:2015 
 

Test parameters Test results 
 [mg/kg] ± 10 rel. % 

 
Requirement 

Regulation 1935/2004/EC 

Chlorinated phenols CAS No. 

Group 4: non-woven 
textile wipes - 50% 

polyester, 50% viscose 
Mix 

Random test 
2-monochlorophenol   95-57-8 n.d.* 

MSZ EN 71-9: 
2005+A1:2008 2G: 

<2 mg/kg 
 

ÖKO TEX 100 
in direct contact with skin:  

 
MCP: <1.0 mg/kg 
DCP: <1.0 mg/kg 
TrCP: <1.0 mg/kg 

TeCP: <0.25 mg/kg 
PCP: <0.25 mg/kg 

3-monochlorophenol   108-43-0 n.d. 
4-monochlorophenol   106-48-9 n.d. 
2,6-Dichlorophenol   87-65-0 n.d. 
2,5- és 2,4-
Dichlorophenol   

583-78-8 és 
120-83-2 n.d. 

3,5-Dichlorophenol   591-35-5 n.d. 
2,3-Dichlorophenol   576-24-9 n.d. 
3,4-Dichlorophenol   95-77-2 n.d. 
2,3,4-Trichlorophenol        15950-66-0 n.d. 
2,3,5-Trichlorophenol           933-78-8 n.d. 
2,3,6-Trichlorophenol           933-75-5 n.d. 
2,4,6-Trichlorophenol            88-06-2 n.d. 
2,4,5-Trichlorophenol            95-95-4 n.d. 
3,4,5-Trichlorophenol           609-19-8 n.d. 
2,3,4,5-
Tetrachlorophenol   4901-51-3 n.d. 

2,3,4,6-
Tetrachlorophenol     58-90-2 n.d. 

2,3,5,6-
Tetrachlorophenol     935-95-5 n.d. 

Pentachlorophenol 87-86-5 n.d. 
*n.d.: not detected; LOQ: 0.2 mg/kg / component 
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Evaluation:  
The randomly tested cleaning (non-woven textile) wipes– with regard to the tested parameters – 
COMPLIES with the Regulation 1935/2004/EC and 10/2011/EU.  

 
 

The tested samples are waste and accordingly are disposed. 
 
 
 
ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
KERMI Department 
 
 
 
 
 
  
 ...............................................................   .....................................................  

Judit Beczéné dr. Kiss Bernadett Borosné Simon  
 Expert Expert 

 
  ............................................  
 András Varjú  
 Head of KERMI Department 
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